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01 fermacell® Therm25™ Fussbodenheizsysteme

fermacell® Therm25™ Element und fermacell® Therm25™ Element rund und

fermacell® Therm25™-125 Element fermacell® Therm25™-125 Element rund

- Standard-Platte mit Frasungen fir die - erganzendes Element bei speziellen Grundrissen,
Langsverlegung mit Umlenk-Nuten Turdurchgangen, - bei der Zusammenfiihrung von

- zur Verwendung in der Flache Rohren und im Bereich des Heizverteilers

fermacell™ Zubehorprogramm

- bietet aufeinander abgestimmte
Zubehorprodukte wie z.B. Schiittungen
zum Niveauausgleich sowie Trittschall-
und Warmedammung

Europaisch Technische Bewertung ETA-03/0050 Therm25™ Therm25™-125
Rohdichte (Produktionsvorgabe) p, 1150 + 50 kg/m? Dicke 25mm 25mm
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl p 13 Schichtaufbau 1x25mm 1x25mm
Warmeleitzahl A 0,32W/mK Format 500x1000mm 5001000 mm
spezifische Warmekapazitat c 1,1kJ/kgK Gewicht/m?2 der Elemente ca. 23kg/m? ca. 21kg/m?
it Rundfra

Brinellhdrte 30n/mm? DL e

Gewicht/m?2 der ca. 27 kg/m? ca. 26 kg/m?
Dickenquellung nach 24 Std. Wasserlagerung <2% genuteten Elemente
thermischer Ausdehnungskoeffizient 0,001 %/K Stossausbildung stumpf stumpf
Dehnung/Schwindung bei Veranderung der rel. 0,25mm/m Rastermass 167mm 125mm
Luftfeuchtigkeit um 30 % (20°C) Ausfrasungen
Ausgleichsfeuchte bei 65% rel. Luftfeuchte und 1,3% @ Heizrohr 16mm 16mm
20°C Lufttemperatur Alu-Verbundrohr
Baustoffklasse geméass DIN EN 13501-1 A2-s1,d0,
(nicht brennbar) anwendbar als RF1

ph-Wert 7-8
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02 Eigenschaften und Vorteile

2.1 fermacell® Therm25™ Element

Systembeschreibung

Das fermacell® Therm25™ Element ist
eine Weiterentwicklung der fermacell™
Bodensysteme mit Fussbodenheizung. Das
Therm25™ Element bietet weitere Anwen-
dungsmdglichkeiten fiir schlanke Aufbau-
ten (z.B. als Verlegung auf bestehenden
Unterlagsboden ohne Fussbodenheizung].

fermacell® Therm25™ Elemente bestehen
aus einer speziell gefertigten 25mm
dicken Gipsfaser-Platte. Die Oberseite ist
in einem System gefrast, welches eine
rationelle Verlegung der Elemente und
Heizrohre ermaglicht.

Systemaufbau:

Standardverlegung:

Zum System gehorend ist eine weitere

10 mm fermacell® Gipsfaser-Platte, welche
als zusatzliche Lage oberhalb oder unter-
halb der fermacell® Therm25™ Elemente
verleimt und geschraubt/geklammert wird.

Das System ist ausgerichtet, um 16 mm
Verbund-Heizrohre verlegen zu kénnen.
Das Rastermass der Ausfrasungen betragt
167mm. Fir eine verbesserte Warme-
leistung mit geringerem Rohrabstand,

z.B. fir Nassraume, werden Elemente mit
einem Nutabstand von 125mm angeboten.
Das handliche Format von 500 x 1000 mm
ermdglicht eine einfache und ..leichte”
Verlegung.

- oberseitig Abdeckung mit einer zusétzlichen fermacell® Gipsfaser-Platte,
auf fermacell® Therm25™ Element vollflachig verklebt und fixiert

Die unterschiedlichen Elementfrasungen:

Alternative Systemaufbauten:

—~ ~
O O

Variante 1:

- unterseitig zusatzliche fermacell® Gipsfaser-Platte,
fermacell® Therm25™ Element wird darauf voll-
flachig verklebt und fixiert

- oberseitige, vollflachige Spachtelung

Variante 2*:

- fermacell® Therm25™ Element wird vollfléchig auf
den ebenen, tragfahigen Untergrund verklebt -

- oberseitige, vollflachige Spachtelung

*Hinweis: keine Schall- bzw. brandschutz-
technischen Verbesserungen der Rohdecke
durch fermacell® Therm25™ Elemente

fermacell® Therm25™ Standard-Platte mit Frasungen fiir die Langsverlegung

mit Umlenk-Nuten, Nutabstand 167 mm.

fermacell® Therm25™ Element rund, erganzendes Element bei speziellen

Grundrissen oder Tiirdurchgdngen, Nutabstand 167 mm.

fermacell® Therm25™-125 Element, Frasungen mit Umlenk-Nuten und gerin-
gerem Rohrabstand fiir eine verbesserte Warmeleistung, z.B. fiir Nassraume,

Nutabstand 125mm.

fermacell® Therm25™-125 Element rund, erganzendes Element mit
Frasungen mit geringerem Rohrabstand fiir eine verbesserte Warmeleistung,
z.B. fir Nassraume, Nutabstand 125 mm.



2.2 Vorteile von Therm25™ Elementen

Praktischer Vorteil:

Die Therm25™ Elemente sind nach der
Rohrverlegung und dem Ausgiessen oder
Verlegen der zusatzlichen Schicht inner-
halb von 24 Stunden begehbar (Raumtem-
peratur +20°C). Nachfolgearbeiten, wie die
Verlegung von Fussboden, kénnen schnell
beginnen.

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

Therm25™

Therm25™-125

Durchdachtes System

Leichte Verlegung

Zugiger Arbeitsfortschritt

Schnelle Begeh- und Belegbarkeit

Sicherer Brandschutz

Verbesserung des Schallschutzes

Kurze Reaktionszeit

Baubiologisch gepriift

System mit 16 mm Heizrohren (Standardrohr]

Rastermass der Ausfrasungen 167mm

Noch schlankere Aufbauten realisierbar

Héhere Wertschopfung fiir ausfiihrende Unternehmungen

Rastermass der Ausfrasungen 125mm

Hohere Warmeleistung (z.B. fir Nassraume)
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03 Anwendungsbereiche

3.1 Ubersicht der Anwendungsbereiche fiir Therm25™ Elemente

Anwendungsbereiche

Bei Estrichen handelt es sich um eine
Nutzschicht, die zur Aufnahme und Weiter-
leitung von veranderlichen oder beweg-
lichen Belastungen durch Personen oder
Einrichtungsgegenstande dient.

Einsatzbereiche

fermacell® Therm25™ Elemente konnen
in allen Anwendungsbereichen ein-
gesetzt werden. Fir den Einsatz in den
Anwendungsbereichen 3 +4 empfehlen
wir eine gesonderte technische Beratung
durch unsere Techniker des Verkaufsbiro
Schweiz.

Der geeignete Estrichaufbau

Fur die Wahl des geeigneten Fuss-

bodenheizaufbaus sind eine Vielzahl von

Randbedingungen und Anforderungen

massgebend:

- Art und Eigenschaft der Rohdecke und
mogliche Ausbesserungen, z. B. Uneben-

- Geplanter Anwendungsbereich

- Schallschutz-Anforderungen hinsicht-
lich Luft- und Trittschall sowie der
Schall-Langsleitung

- Brandschutz-Anforderungen

- Warmeschutz-Anforderungen mit mog-
licher Verwendung zusatzlicher Damm-
stoffe

- Feuchtschutz-Anforderungen (in hausli-
chen Badern und Feuchtraumen miissen
Fussbdden und Belage auf die Feuchte-
belastung abgestimmt sein)

- Mogliche Aufbauhdhen

- Optische Anforderungen, Oberflache des
fertigen Bodens

Fir den Einsatz in den Anwendungsbereichen 3+4 empfehlen wir eine gesonderte

technische Beratung durch unsere Techniker im Verkaufsbiiro Schweiz.

heiten
Bodenaufbauten in allen Anwendungsbereichen
Anwendungsbereiche
Kategorie Einzellast Nutzlast
in Anlehnung an kN kN/m?
DIN EN 1991-1-1/
NA:2010-12
1 Raume und Flure in Wohngebauden, Hotelzimmern einschl. zugehdriger Kiichen und Bader A2/A3 1,0 1,5/2,0
2 Flure in Biirogebauden, Biiroflachen, Arztpraxen ohne schweres Gerat, B1 2,0 2,0
Stationsraume, Aufenthaltsraume einschl. der Flure
Flachen von Verkaufsraumen bis 50 m2 Grundflache in Wohn-, D1 2,0 2,0
Biiro- und vergleichbaren Gebauden
3 Flure und Kiichen in Hotels und Altenheimen ohne schweres Gerat, Flure in Internaten usw.; B2 3,0 3,0
Behandlungsraume in Krankenhdusern einschl. Operationsraume ohne
schweres Gerat;
Kellerrdume in Wohngebduden
Flachen mit Tischen, z.B. Schulrdume, Cafés, Restaurants, Speisesile, C1 3,0 4,0
Leseséale, Empfangsraume, Kindertagesstatten, Kinderkrippen, Lehrerzimmer (abweichend zur DIN (4,0) (3,0)
EN 1991-1-1)
4 Flure in Krankenh&dusern (abweichend zur DIN EN 1991-1-1) sowie alle Beispiele von B1 und B3 4,0 50
B2, jedoch mit schwerem Gerat
Flachen in Kirchen, Theatern oder Kinos, Kongresssalen, Horsalen, Wartesalen C2 4,0 4,0
Frei begehbare Flachen, z.B. Museumsflachen, Ausstellungsflachen, C3 4,0 5,0
Eingangsbereiche in 6ffentlichen Gebduden und Hotels sowie die zur
Kategorie C1 bis C3 gehorigen Flure
Flachen fiir grosse Menschenansammlungen, z.B. in Gebauden wie Konzertsalen C5 4,0 5,0
Flachen in Einzelhandelsgeschaften und Warenhdusern D2 4,0 5,0




Zulassige Einzellast

Anwendungsbereich 1
1,0kN

Anwendungsbereich 2
2,0kN

Anwendungsbereich 3
3,0kN

ANWENDUNGSBEREICHE

Anwendungsbereich 4
4,0kN

fermacell® Therm25™
Element

25mm plus

1x10mm Gipsfaser-Platte

T |

fermacell® Therm25™
Element

25mm plus

1x10mm Gipsfaser-Platte

1

fermacell® Therm25™
Element

25mm plus

1x12,5mm Gipsfaser-Platte

Jors

fermacell® Therm25™
Element

25mm plus

1x15mm Gipsfaser-Platte

e

zusatzlicher Niveauausgleich

fermacell™ 10 bis 10 bis 10 bis 10 bis
Gebundene Schiittung T 2000mm 2000mm 2000mm 2000mm
und/oder

fermacell™ 30 oder 60mm 30 oder 60mm 30 oder 60mm 30 oder 60mm
Estrich-Wabe

und/oder

fermacell™ Gebundene 10 bis 10 bis 10 bis 10 bis
Splittschiittung 200mm 200mm 200mm 200mm
und/oder

fermacell™ max. 100mm max. 60mm max. 60mm max. 60mm
Ausgleichsschittung”

zusatzlicher Hohenausgleich/zusé&tzliche Dammstoffe

EPS DEO 100 kPa max. 100 mm max. 50mm - -

alternativ

EPS DEO 150 kPa max. 150 mm max. 100mm max. 50mm max. 50mm

alternativ

EPS DEO 200 kPa

max. 250 mm

max. 200mm

max. 100mm

max. 100mm

alternativ

Extrudierter
Hartschaum

XPS DEO 300 kPa
max. in 2 Lagen

max. 250 mm

max. 200mm

max. 100 mm

max. 100mm

alternativ

Extrudierter
Hartschaum

XPS DEO 500 kPa
max. in 2 Lagen

max. 300 mm

max. 250 mm

max. 150 mm

max. 150mm

alternativ

Weitere alternative
Dammstoffe

Dammstoffdicke gemass Empfehlungsliste unter www.fermacell.ch im Downloadbereich

" Da es sich um eine mineralische Schiittung ohne zusétzliche Bindemittel handelt, ist eine mégliche Nachverdichtung von ca. 5% zu beriicksichtigen.

Hinweise:

Zur Verbesserung des Schallschutzes, insbesondere bei Holzbalkendecken, sind Mineralwolle- oder Holzfaserplatten besser geeignet als Hartschaumplatten.

Zulassige Einzellast

Die Angaben der zulassigen Einzellast

beziehen sich auf:

Eine Belastungsflache von mind. 20 cm?
(Druckstempel @ = 5cm).

Besonders schwere Gegenstande,

z.B. Klaviere, Aquarien, Badewannen,
sind gesondert in der Planung zu be-

riicksichtigen.

Bei Abstand der Einzellasten unter-

gen Einzellasten uber die Flache addiert

einander > 500 mm konnen die zuldssi-

werden. In diesem Fall konnen die
angegebenen Nutzlasten Gberschritten
werden.

nicht Gberschreiten.

Die Summe der Einzellasten darf die
maximale zulassige Deckenbelastbarkeit

Maximale Verformung fiir die angegebe-
nen Einzellasten im Randbereich <3mm.

- Abstand zur Ecke muss > 250 mm be-
tragen oder die Belastungsflache ist auf
100cm? zu erhohen.
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04 Untergrund und Vorbereitung

4.1 Untergrund

Grundsatzlich sind fir die Verlegung von fermacell® Therm25™ Elementen eine vollflachige Auflage und ein tragfahiger, trockener

Untergrund erforderlich.

Massivdecke

SO , Wenn das Bauteil Restfeuchte (Kernfeuchte) enthalt, muss mit einer PE-Folie (0,2 mm)
EAA TS das Aufsteigen der Feuchtigkeit in den Trocken-Unterbodenaufbau verhindert werden.
WP L7 , Hierzu wird die Folie flachig auf dem Untergrund ausgelegt. Es ist darauf zu achten,
:/ LIS ,4: dass sich die Bahnen mindestens 20 cm Uberlappen. Im Randbereich ist die PE-Folie

bis auf das Fertig-Fussbodenniveau hochzuziehen.
Enthalt das Bauteil keine Restfeuchte, kann bei einer Massivdecke zwischen zwei Ge-
schossen auf die PE-Folie verzichtet werden.

Nicht unterkellerte Massivdecke oder Kellerbodenplatte

An das Erdreich angrenzende Bauteile sind im Boden- und Wandbereich dauerhaft
gegen aufsteigende Feuchtigkeit zu schiitzen. In der Regel wird eine Abdichtung der
Aussenseite des zu nutzenden Raumes bei der Errichtung des Bauwerkes gemass
DIN 18 195 vorgenomen. Das gilt ebenfalls fiir die Fundamentplatte (Sohlplatte), je
nach Anforderung an die Raumnutzung (DIN 18 195-4).

Falls die nachtragliche Nutzung eines Raumes geplant und keine Abdichtung der Bo-
denplatte (Sohlplatte) vorhanden ist, muss sie gemé&ss DIN 18 195 (z. B. mit Bitumen-
bahnen oder Kunststoff-Dichtungsbahnen) ausgefiihrt werden.

Holzbalkendecke mit oberer Beplankung

Holzbalkendecken konnen eine obere Beplankung aus gespundeten Brettern oder
K / / Holzwerkstoffplatten aufweisen. Im Bereich der Altbausanierung muss vor der Ver-
/ legung von fermacell® Therm25™ Elementen eine Holzbalkendecke auf ihren konst-
ruktiven Zustand berpriift und gegebenenfalls ausgebessert werden (z. B. lose Dielen
/[ / / . / nachschrauben). Der Untergrund darf nicht nachgeben oder federn. Um eine vollfla-

chige Auflage der Therm25™ Elemente zu gewahrleisten, kann ein Niveauausgleich
gemass Kapitel 4.3 ,Niveauausgleich” vorgenommen werden.

Holzbalkendecke mit tragfahigem Einschub
[/ / / Bei geringen Aufbauhohen besteht die Moglichkeit, einen mit den Balkenhohengleichen
oder tiefergesetzten, tragfahigen Einschub auszufiihren.
/ / Die Scheibenwirkung der Decke ist zu berticksichtigen. Die hohengleiche Ausfiihrung
/ . / ‘ / bei ebenen Decken eignet sich fir eine direkte Verlegung von fermacell® Therm25™ Ele-

menten. Um eine vollflachige Auflage der Therm25™ Elemente zu gewahrleisten, kann
ein Niveauausgleich gemass Kapitel 4.3 . Niveauausgleich” vorgenommen werden. Tiefer
gesetzte Einschibe kénnen mit fermacell™ Ausgleichsschittung (Achtung, Balken mind.
10mm berschitten) oder fermacell™ Gebundene Schiittung T gefiillt werden. Hierbei
sind die zulassigen Schitthohen zu beachten (siehe Seite 8). Die Tragfahigkeit des Ein-
schubbereiches ist statisch auf die Aufnahme der Lasten zu lberpriifen.
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Stahltrapezblechdecke

Ein vollflachiges Auflager der fermacell® Therm25™ Elemente kann bei diesen Decken,
durch das Aufbringen einer tragenden lastverteilenden Holzwerkstoffplatte erreicht
werden. Die Holzwerkstoffplatte wird direkt auf dem Stahltrapezblech verlegt.
Geringere Sickentiefen bis 50 mm konnen alternativ mit fermacell™
Ausgleichsschiittung ausgefiihrt werden. Die Sicken sind 10 mm zu tberschitten.
Sickentiefen ab 50 mm kénnen alternativ mit fermacell™ Gebundene Schiittung T
ausgefillt werden.

Mogliche Aufbauten Therm25™

Stahltragerdecken

Die Bemessung der Stahltrager und Abdeckplatte muss nach Statik erfolgen. Die Trag-
schicht der Decke ist mit Holzwerkstoffplatten, Sperrholzplatten, Beton o. A. auszu-
flhren.

Yy
O O

el e
BN

Therm25™ Element mit zusatzlicher Lage 10 mm fermacell® Gipsfaser-Platte, z. B. auf
fermacell™ Wabenschiittung, fermacell™ Gebundene Schiittung T,

fermacell™ Bodennivelliermasse oder dem AWB entsprechenden geeignetem
Dammestoff.

Therm25™ Element auf vorgelegter Lage 10 mm fermacell® Gipsfaser-Platte, z. B. auf
fermacell™ Wabenschiittung, fermacell™ Gebundene Schiittung T,

fermacell™ Bodennivelliermasse oder dem AWB entsprechenden geeignetem
Dammestoff.

T -
O

II Lastverteilende Platte,
z.B. 10mm fermacell® Gipsfaser-Platte

Trittschallddmmung des Anwendungs-
bereich 1

Lastverteilende Platte,
z.B. 10mm fermacell® Gipsfaser-Platte

fermacell™ Ausgleichsschiittung

Therm25™ Element auf Ausgleichsschiittung: Therm25™ Element mit zusatzlicher
Lage 10mm fermacell® Gipsfaser-Platte. Auf der fermacell™ Ausgleichsschiittung ist
eine lastverteilende Platte zu verlegen, wenn der Dammestoff nur fiir den Anwedungs-
bereich 1 geeignet ist. Die lastverteilende Platte kann z. B. mit einer stumpf
gestossenen 10 mm dicken fermacell® Gipsfaser-Platte erfolgen. Nicht erforderlich
wird diese Schicht auf der fermacell™ Ausgleichsschiittung bei einem Dammstoff

fir den Anwendungsbereich 2 oder hcher.

Konstruktionsaufbauten finden Sie auf den Seiten 28-31.

Als Sanierungsmassnahme kénnen Therm25™ Elemente auch direkt auf den Untergrund geklebt oder befestigt werden. Als Folge

der festen Montage auf den Untergrund entfallen die schallschutztechnischen Verbesserungen. Eine schwimmende Verlegung ist

generell anzustreben. Weiterfiihrende Auskiinfte erteilen Ihnen die Techniker der James Hardie Europe GmbH.
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4.2 Verarbeitungsbedingungen

Baustellenlagerung [I. Die Verklebung der fermacell® IV. Der Einsatz einer Gasbrenner-Behei-
fermacell® Therm25™ Elemente werden Therm25™ Elemente sollte bei einer zung kann zu Schaden durch Tauwas-
auf Paletten angeliefert. relativen Luftfeuchte <70% und einer serbildung fiihren und ist zu vermeiden.
Raumtemperatur >+5°C erfolgen. Die Dies gilt vor allem fiir kalte Innenberei-
Bei der Lagerung ist auf eine ausreichende Klebertemperatur sollte dabei >+10°C che mit schlechter Durchliftung.
Tragfahigkeit des Untergrundes zu achten. betragen. Die Therm25™ Elemente V. Die klimatischen Bedingungen diirfen
fermacell® Therm25™ Elemente sind flach missen sich dem Raumklima ange- sich 24 Stunden vor, wahrend und
auf ebener Unterlage zu lagern und vor passt haben. Nach der Verklebung soll- 24 Stunden nach der Verlegung nicht
Feuchtigkeit und Regen zu schiitzen. Die te sich dieses Raumklima mindestens wesentlich verandern.
Hochkantlagerung flihrt zu Verformungen. 24 Stunden nicht wesentlich verandern.
[Il. Schittungen und Therm25™ Elemente Bodenplatte/Massivdecke
Allgemeine Verarbeitungsbedingungen sind erst zu verlegen, wenn die Putz- Die Bodenplatte ist wie auf Seite 8
I. fermacell® Therm25™ Elemente diirfen arbeiten beendet sind und der Putz beschrieben vorzubereiten.
nicht bei einer mittleren Luftfeuchtig- ausgetrocknet ist.
keit Uber 70 % eingebaut werden. Holzbalkendecke

Die Holzbalkendecke ist wie auf Seite 8
bzw. 9 beschrieben vorzubereiten.

4.3 Niveauausgleich

Vorbereitung der Rohdecke: Der ebene Untergrund kann: - von 10 bis 200 mm mit fermacell™
Planebenheit des vorhandenen - von 0 bis 20 mm mit Gebundene Splittschiittung
Fussbodens fermacell™ Boden-Nivelliermasse, - von 10 bis 2000 mm mit
Grundsatzlich ist fur die Verlegung der - von 10 bis 60 (100) mm mit fermacell™ Gebundene Schittung T
fermacell® Therm25™ Elemente ein fermacell™ Ausgleichsschiittung, erstellt werden.

ebener Untergrund erforderlich.

10-2000mm
2000

fermacell™
Gebundene Schiittung T

10-200mm

200
190 fermacell™
180 Gebundene
170 Splittschiittung
160
150
140
130
120
110
100
90 fermacell™

80 Ausgleichsschiittung
70
60
50
40

30
0-20mm

A fermacell™
100 Boden-Nivelliermasse

Bei Verlegung der Therm25™ Elemente auf fermacell™ Ausgleichsschiittung ist eine lastverteilende Schicht (10 mm fermacell®

10-100mm

Schiitt-/Nivellierhohe [mm]

Gipsfaser-Platte lose verlegt) auf der Schiittung anzuordnen.




4.4 fermacell™ Waben-Dammsystem

Einsatzgebiete

Holzbalkendecken haben aufgrund
fehlender Masse der Rohdecke oft einen
zu geringen Schallschutz. Im Zuge einer
schalltechnischen Sanierung konnen im
Allgemeinen nur Estrich-Systeme mit
einer geringen Hohe und einem relativ
geringen Flachengewicht aufgebracht
werden.

Das fermacell™ Waben-Dammsystem ist
auf Holzbalkendecken im Neubau und Alt-
bau geeignet.

- In Verbindung mit einer federnd ab-
gehangten Unterdecke werden Schall-
dammuwerte erzielt, die den Empfehlun-
gen der in der Schweiz geltenden SIA
181 ..Schallschutz im Hochbau” Ausgabe
2020, entsprechen.

4.5 Zusatzlicher Hohenausgleich

Ist die fermacell™ Ausgleichsschiittung un-
terhalb der fermacell® Therm25™ Elemente
nicht ausreichend oder bestehen zusatzlich
Anforderungen an die Warmedammung, ist
es maglich, ausreichend druckfeste Damm-
stoffe unter den Elementen zu verlegen. Wir
haben eine unverbindliche Empfehlungs-
liste mit Dammstoffen erstellt, die in Kom-
bination mit den Therm25™ Elementen ge-
eignet sind. Diese Empfehlungsliste finden
Sie im Downloadbereich: www.fermacell.ch
(Zusatzliche Ddmmstoffe unter fermacell™
Bodensystemen).

Weitere Informationen

Fur die Verlegung dieser Dammstoffplat-
ten ist ein ebener, tragfahiger Untergrund
notwendig. Auf Holzbalkendecken ist aus
schallschutztechnischen Griinden die
Verwendung von Hartschaumplatten, z. B.
aus Polystyrol, nicht empfehlenswert. Fiir
diese Decken sind druckfeste Holzfaser-
oder Mineralwollddmmplatten besser
geeignet. Auf Massivdecken sind sowohl
Hartschaumplatten als auch druckfeste
Holzfaser- oder Mineralwollddmmplatten
unterhalb der fermacell® Therm25™ Ele-

mente zu verwenden.

Geeignete Dammstoffe unter den Therm25™ Systemen finden

Sie auf der Website fermacell.ch/downloads im Dokument:

Zusatzliche Dammstoffe unter fermacell™ Bodensystemen

Die Anforderungen der thermischen Schichten gegen unbeheizte Bauteile sind

gemass der Norm SIA 380/1 und den kantonalen Energieverordnungen zu beriick-

sichtigen.

UNTERGRUND UND VORBEREITUNG

1"
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05 Verlegung

5.1 Allgemeine Verlegehinweise Therm25™ Elemente

Vorbereitung

Die in Kapitel 4.2 genannten Verarbei-
tungsbedingungen sind zwingend einzu-
halten.

Nachdem der Raum auf Planebenheit ge-
priift bzw. diese erstellt wurde, sollte der
Raum in beiden Richtungen ausgemessen
werden. So konnen die Verlegerichtung
(entlang der l&ngsten Raumseite oder von
der hinteren, linken Raumecke beginnend)
sowie maglicher Verschnitt festgelegt
werden. Fir eine gerade Verlegung ist die
erste Reihe mit Schnurschlag oder Richt-
scheit auszurichten.

Randdammstreifen

Alle angrenzenden Bauteile (z. B. Wande,
Stitzen, Heizungsrohre) sind vom Est-
richaufbau (inkl. Bodenbelag!) durch z.B.
fermacell™ Randdammestreifen vollstandig
zu entkoppeln.

Beim Verlegen der Therm25™ Elemente
ist darauf zu achten, dass der Randdamm-
streifen nicht komprimiert wird.

Bei Brandschutzanforderungen ist ein
Mineralwolle-Randdammstreifen (z. B.
fermacell™ Randdammstreifen) mit einem
Schmelzpunkt > 1000 anzubringen.

Der Uiberstehende Randdammestreifen ist
erst nach dem Verlegen des Bodenbelags
zu entfernen.

Raum-Nr. : 001 (Zimmer 2)

Gesamtlange : 67 m

Innenzone : AZ 16.7 cm

(38

Raum-Nr. - 004 (BAD/DU)

Randzone :

Gesamtlange : 70 m

Brutto-Raumflache : 7 m? S

Innenzone : AZ 12.5 cm

Literzahl : 0.9 /min

Randzone :

Raum-Nr. : 001 (Zimmer 2)

Brutto-Raumfléche : 12 m?

Gesamtlange : 62 m

Literzah! : 2.8 /min

Innenzone : AZ 16.7 cm L+

it
<
5

Randzone
Brutto-Raumfiache : 8 m? : Esss
Literzahl : 0.9 I/min =
R 44 U
g % ) (i
(“Raum-Nr. : 002 (W %H
e (|
=

tto-Raumflache : 19 m?

1.8 limin J

et Raum-Nr. : 003 (Zimmer 1)
G

(" Raum-Nr. : 002 (Wohnen)

Gesamtlidnge : 95 m

Innenzone : AZ 16.7 cm

94m
Innenzone : AZ 16.7 cm
Randzone
Brutto-Raumflache : 15 m?
Literzahl : 1.2 I/min

Randzone :

Brutto-Raumfléche : 14 m?

\ Literzah! : 1.9 limin J .

i il

Die Vorlauftemperatur sollte gem. SIA 253 so eingestellt werden, dass die Ober-

flachentemperatur bei Bodenbelagen aus Holz, Holzwerkstoffen und Schicht-

stoffprodukten an keiner Stelle 27 °C Ubersteigt. Bei anderen Belagen 29 °C.

Werkzeuge

Der Zuschnitt der Therm25™ Elemente er-
folgt mit handelsiblichen Werkzeugen. Fir
passgenaue und scharfkantige Schnitte
empfehlen wir den Einsatz von Handkreis-
sagen (vorzugsweise schienengefiihrte
Tauchs&gen) mit Hartmetall bestiickten
Sdgeblattern. Eine Absaugung sollte
vorgesehen werden. Der Staubanteil wird
durch die Verwendung von Sadgeblattern
mit kleiner Zahnezahl und bei geringer
Drehzahl vermindert.

Rundungen und Anpassungen kdnnen mit
einer Stichsdge oder einem Hohlraum-Do-
senbohrer hergestellt werden.

James Hardie Europe GmbH bietet im
Bereich der Heiztechnik die nachfolgenden
Planungsdienstleistungen an:

Berechnen und zeichnen von Fussboden-
heizungen

Die Leistung beinhaltet die Berechnung
der Heizleistung und die visuelle Dar-
stellung der Rohrbelegung. Damit wird
auch gleichzeitig der Montageplan der
Therm25™ Elemente generiert, was die
Verlegung der einzelnen Elemente vor Ort
erleichtert.

Kundenseitig sind als Grundlage fir die

Planungsdienstleistung folgende Angaben

notwendig:

- Warmebedarfsberechnungen

- CAD-Plane inkl. Standorte der
Heizverteiler

- Angabe zu den Bodenbelagen

Berechnen der Heizlast nach SIA 384.201
Fehlen Angaben zum Warmebedarf so
besteht die Mdglichkeit die Heizlast nach
SIA 384.201 zu erstellen. Dazu wird als
Grundlage der Energienachweis nach SIA
380/1 bendtigt.



5.2 Verlegung Therm25™ Elemente

Die Untergrundvorbereitungen, wie in Ka-
pitel 4 beschrieben, sind zwingend einzu-
halten. Damit die Verlegung der Heizrohre
optimal geschehen kann, ist die Planung
der Verlegerichtung und Definition Anzahl
Heizkreise mit den verantwortlichen Heiz-
planern oder-monteuren unerlasslich.
Die Lange eines Heizkreislaufes mit dem
16 mm Heizrohr sollte 100 m' Heizrohr-
lange nicht Uberschreiten. Die maximale
Flache bei einer Vollbelegung betragt pro
Heizkreis ca. 15m2.

Vorbereitung

Die Vorbereitungsarbeiten, die Rand-
dammestreifen und Zuschnitte der Platten
sind wie in Kapitel 5.1 auf Seite 13 be-
schrieben vorzusehen.

Heizkreis 1

Heizkreis 2

Verlegschema mit zwei Heizkreisen

VERLEGUNG

Verlegeschema

Die fermacell® Therm25™ Elemente kon-
nen frei und ohne fix definierte Verlege-
richtung verlegt werden. Ein Fugenversatz
ist aufgrund der Verlegung der zusatz-
lichen Lage nicht notwendig (siehe Bilder
unten). Die Therm25™ Elemente werden
stumpf aneinander gestossen ohne Fugen-
verklebung. Ein Fugenverbund wird erst
mittels Verleimung der zusatzlichen Lage

erreicht.

Verlegung der fermacell® Therm25™ Elemente lose
verlegt, stumpf gestossen im Kreuzverbund

13
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Im Bereich von Tirdurchgangen oder Bei grossen Rohransammlungen (z.B. grosse Anzahl von Rohrquerschnitten Platz
schragen Grundrissanordnungen empfiehlt  bei Heizverteiler] konnen die Therm25™ finden.

sich der Einsatz des Therm25™ Rund-Ele- Rund-Elemente so nachbearbeitet, resp.

ment in Kombination mit dem Therm25™. nachgefrast werden, damit eine geniigend

Erfahren Sie alles iiber die Verlegung der fermacell® Therm25™ Elemente

Auf https://www.fermacell.ch/ch/boden finden Sie unser Montagevideo zu
Therm25™ Elementen mit allen Details und nitzlichen Informationen .

AR

2

(C
g

-y

Ausschnitt aus Verlegeschema Tiirdurchgang Therm25™ rund-Element vor Heizverteiler

Einbringen der 16 mm Heizrohre, spezielle Frasung erfordert keine zusatzliche Therm25™ rund-Element vor Heizverteiler mit Nachschneiden der Nuten
Befestigung der Heizrohre



Weitere Ausbildungen vor dem Heizverteiler

NN £

Maximale Grosse der Aussparung
400x200mm fir Variante 1 beachten.

Hinweis:

Offen lassen und mit fermacell™
Wabenschiittung befiillen

VERLEGUNG

Offen lassen und mit fermacell®

Gipsfaserplatten Fiillstlicke erganzen

Bei der Befestigung ist besondere Vorsicht zu geben, dass die Heizrohre nicht verletzt werden! Es empfiehlt sich, das Raster der
Befestigungspunkte auf der zusatzlichen Lage zu markieren. Bei Rohransammlungen, Fillsticken oder individuell gefiihrten
Heizrohren kann die Abdeckplatte mittels gleichmé&ssiger Beschwerung (> 40 kg/m2) aufgeleimt werden.

Weiterverarbeitung durch Nachfolgegewerke, wie Aufbringen von Gehbelagen, ist erst nach vollstandiger Aushartung (je nach
Temperatur und Luftfeuchte 24-36 Stunden) des fermacell™ Estrich-Klebers maglich.

Nach der Verlegung der Fussbodenheiz-
rohre sind diese unter Wasserdruck zu
stellen, damit die Dichtheit des Fuss-
bodenheizsystems kontrolliert werden
kann. Danach kann die Verlegung der
zusatzlichen 10mm fermacell® Gipsfaser-
Platte geschehen. Diese Lage wird im
schleppenden Verband mit einem Fugen-
versatz von mindestens einem Rastermass

des Rohrabstandes zu den Therm25™
Elementen verlegt. Es ist darauf zu achten,
dass sich diese Plattenstdsse nicht direkt
Uber paralell verlaufenden Nute oder
Therm25™-Fugenstoss befindet. Als erstes
wird bei den Therm25™ Fugenstdssen
eine Kleberschnur von ca. 5mm aufge-
tragen, danach zwischen jeder Frasnut
eine doppelte Kleberschnur . Fiir die

Stossfugenverklebung der zusatzlichen
Lage ist es notwendig die erste darauffol-
gende Klebeschnur max. 10 mm vom Rand
der vorher verlegten fermacell® Gipsfaser-
Platte [El aufzutragen.

AUT W SSANS

15
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Anzeichnen der Befestigungspunkte und -achsen.
Markieren der Befestigungspunkte.

Auflegen der Schablone im geplanten Bereich der fermacell® Gipsfaser-Platte als
Abdeckplatte. Kontrolle, ob sich Heizrohre im Befestigungsbereich befinden. Falls
ja, Befestigungspunkt mit Klebeband abdecken.

Schablone fiir Befestigungspunkte:

Die Schablone kann aus einer diinnen
Holzwerkstoffplatte HDF oder MDF mit
Lochbohrungen gefertigt werden. Diese
Platte sollte das Format der fermacell™
Abdecklage betragen, 1500x 1000 mm und
im Langs- und Querraster von 167 mm (fir
Therm25™-125 entsprechend 250mm) die

Bohrungen im Durchmesser von ca. 35mm.

Die Befestigungsschablone wird vorgangig
an der Stelle gelegt, wo die fermacell™
Abdecklage anschliessend verlegt wird.
Werden Heizrohre sichtbar, wird das
Bohrloch gekennzeichnet oder mit Klebe-
band abgedeckt, damit an dieser Stelle
kein Befestigungsmittel angebracht wird.
Als nachsten Schritt wird die Schablone
entfernt, den fermacell™ Estrichkleber
und die fermacell® Gispfaser-Platte als

Abdeckplatte aufgebracht und mit Hilfe der

Schablone befestigt.

Alternative: Erstellen einer Klammerschablone,
Grésse 1000 1500mm, Rastermass 167mm (b. Therm25™-125 Rastermass
250mm), Bohrungen @ =35mm

Fixieren

Den notigen Anpressdruck erzielen Sie mit
fermacell™ Schnellbauschrauben 3,9x30
oder 3,9x22 oder Spezial-Spreizklam-
mern (Klammernlénge ca. 18-23mm).
Die Verbindungsmittel sind im Raster von
165x250mm (b. Therm25™-125 Raster-
mass 250x 250 mm) in die Plattenfldche
einzubringen. Der Verbrauch liegt bei

ca. 30 Stiick/m? (b. Therm25™-125 ca.

25 Stiick/m2).

Montage der Abdeckplatte und mechanische Befestigung mittels Schrauben oder
Klammern unter Verwendung der Schablone.

Nassraume

In Nassraumen kann die Abdeckplatte an-
stelle der fermacell® Gipsfaser-Platte mit
einer fermacell® Powerpanel H,0 ausgebil-
det werden. Die Montage geschieht sinnge-
mass den vorherbeschriebenen Schritten
mit der fermacell® Gipsfaser-Platte. In
Nassraumen mit bodengleichen Dusch-
bereichen ist zwingend eine fermacell®
Powerpanel H,0-Platte als Abdeckplatte zu
verlegen.



5.3 Variante: Verlegung Therm25™ Element mit Spachtelung

~ ~
O O

Verlegung von Therm25™ Elementen auf
einer unterseitigen fermacell® Gipsfaser-
Platte (Variante 1)

Auf den vorhandenen, ebenen und trag-
fahigen Untergrund werden fermacell®
Gipsfaser-Platten (Dicke gemass Anwen-
dungsbereich) im schleppenden Verband
verlegt. Es ist ein Fugenversatz von > 20cm
untereinander und zu den folgenden
Therm25™ Elementen zu bericksichtigen.
Die Gipsfaser-Platten werden stumpf anei-
nander gestossen ohne Fugenverklebung.

Fur die Stossfugen-Verklebung der unte-
ren Plattenlage ist es notwendig, beim
Auftrag des fermacell™ Estrich-Klebers

TIPPS:
Zum Entstauben der fermacell® Therm25™ Elemente empfiehlt sich ein Industriestaubsauger.

eine zusatzliche Kleberschnur (mind. 5mm
breit) entlang der unteren, Plattenfuge auf-
zubringen. Der fermacell™ Estrich-Kleber
ist im Abstand der Kleberschniire von ca.
100 mm aufzutragen.

Anschliessend konnen die fermacell®
Therm25™ Elemente vollflachig auf die
darunterliegende Plattenlage verklebt
und fixiert werden. Ein Fugenversatz der
Therm25™ Elemente untereinander ist
hierbei nicht notwendig.

Fixieren

Der notige Anpressdruck wird mit
fermacell™ Schnellbauschrauben 3,9 x 40
oder Spezial-Spreizklammern (Klam-
merlénge ca. 32-35mm) erreicht. Die
Verbindungsmittel sind im Raster von

ca. 165x250mm, resp. 250 x 250 mm

VERLEGUNG

bei Therm25™-125 in die Plattenflache
einzubringen. Der Verbrauch liegt bei ca.
30Stick/m2.

Reinigung Therm25™ Platten

- Die Flache muss trocken, fest, flecken-,
staub- und fettfrei sein.

- Ausgetretenen fermacell™ Estrich-
Kleber nach dem Ausharten mit einem
Spachtel oder Stecheisen abstossen.

- Spritzer von Gips, Mértel u.A. entfernen.

- Alle Plattenflachen missen gleichmas-
sig trocken sein.

Grundierung

Vor Verlegung der Fussbodenheizrohre
und dem Ausgiessen sind die fermacell®
Therm25™ Elemente zusatzlich mit dem
fermacell™ Tiefengrund zu grundieren.

- Verbrauch ca. 150-200g/m2

Zum rationellen Auftragen der Grundierung empfiehlt sich eine handelsibliche Hand- oder Riickenspritze.

LFr 7

Aufbringen der Klebeschniire

Raumbelegung mit fermacell® Therm25™ Elementen

Klebeschnur fiir die Stossfugenverklebung auftragen

Grundieren der fermacell® Therm25™ Elemente mit fermacell™ Tiefengrund

17
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Einlegen der 16 mm Fussbodenheizrohre

Verlegung Fusshodenheizrohre /
Verspachtelung

Grundsatzlich sind die Verlegevorschriften
der Heizrohrlieferanten zu beriicksichtigen.

Ausgiessen der

fermacell® Therm25™ Elemente

Nach vollstandiger Trocknung des
fermacell™ Tiefengrundes und Einbrin-
gen der Fussbodenheizrohre werden die
fermacell® Therm25™ Elemente mit dem
fermacell™ Ansetzbinder ausgegossen.
Achtung: Heizrohre miissen vor der Spach-
telung und der Austrocknungsphase der
Spachtelmasse unter Wasserdruck stehen!
Der fermacell™ Ansetzbinder ist abwei-
chend zu den Verpackungsangaben mit
einer Wassermenge von 12 bis zu 16,5 Liter
pro Sack anzumischen.

- Das Anmischen erfolgt vorzugsweise mit
einem starken Handmischer.

- Das Anriihren hat so lange zu erfolgen,
bis keine Klumpen mehr vorhanden sind.

- Den angemischten fermacell™ Ansetz-
binder auf die fermacell® Therm25™
Elemente ausgiessen und mit einer Kelle
flachenbiindig abziehen.

- Dies erfolgt vorzugsweise mit einer
Glattekelle.

Ausgiessen der Therm25™ Elemente mit
fermacell™ Ansetzbinder

- Darauf achten, dass keine Uberzihne
entstehen. Entsprechend die Kelle wah-
rend des Abziehens immer wieder durch
leichtes Aufschlagen auf den Boden
reinigen.

- Der Verbrauch mit fermacell™ Ansetz-
binder liegt bei ca. 1,2 bis 1,5kg/m?

Bodenflache beim Standardelement bzw.

ca. 6kg/m2 bei Therm25™ Element rund.

Q1:
fermacell™ Ansetzbinder flachenbiindig
abziehen.
- Setzmass ca. 1-2mm [nach ca.
3-4 Stunden Wartezeit).

- Uberzahne und Unebenheiten abstossen.

Flache ist nach Austrocknung der Spach-
telmasse fiir das Verlegen von Fliesen
geeignet.

Q2:

Nochmalige Flachenspachtelung mit

fermacell™ Boden-Nivelliermasse bis

<3mm Schichtstarke inklusive notwendi-

ger Grundierung.

- Restliche vorhandene Uberzihne
abstossen.

Flache ist nach Austrocknung der Nivel-
liermasse fiir das Verlegen von schwim-
mendem Parkett oder dicken Teppichen
geeignet.

Fertig ausgegossene Therm25™ Elemente (Q1)

Q3:

Im Anschluss an die Q1-Spachtelung wird
die gesamte Flache > 3mm Schichtstarke

verspachtelt mit fermacell™ Boden-Nivel-
liermasse inklusive notwendiger Grundie-
rung.

- Uberzédhne abstossen.

Flache ist fir das Verlegen von verklebtem
Parkett, Teppich und Linoleum geeignet.

Heizbetrieb

Nach dem Ausgiessen kann nach 24
Stunden vorsichtig mit dem Aufheizen
begonnen werden. Kein schockartiges
Aufheizen, sondern eine stufenweise Erho-
hung wahrend ca. 5 Tagen. Danach sollte
die Feuchtigkeit der fermacell® Therm25™
Elemente unter 1,3% (Masseprozent nach
der Darrmethode] liegen. Es ist fir eine
ausreichende Beluftung (keine Zugluft!) zu
sorgen.

Nachfolgegewerke

fermacell® Therm25™ Elemente diirfen
erst nach dem Ausgiessen und der voll-
standigen Trocknung der Spachtelmasse
fir Nachfolgegewerke betreten werden.
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Rohransammlung im Bereich werden in diesem Bereich ausgespart. Die 25 mm fermacell® Estrich-Elementen
des Heizverteilers frei gefiihrten Heizrohre (maximal 100 mm 2E22 oder 2x12,5mm miteinander ver-
Bei grossen Heizrohransammlungen (z. B. breite Rohransammlungen) werden me- klebte fermacell® Gipsfaser-Platten)

vor einem Heizverteilerkasten) wird die An-  chanisch in der unteren Plattenlage fixiert.  eingeklebt und fixiert [verklammert oder
zahl vorgefertigter Rohrfrasungen oft nicht  In die verbleibenden Feirdaume zwischen verschraubt).
mehr ausreichen. Die Them25™ Elemente den Rohren werden Plattenstiicke (z.B.aus

5.4 Variante auf bestehenden Unterlagsboden: Therm25™ geklebt

Die Verklebung der Therm25™ Elemente

auf den vorhandenen Unterlagsboden

sowie die Spachtelung fur die Endbelags-
verlegung basiert auf den Klebeempfeh-

fermacell® Therm25™ Element wird vollflachig auf lungen verschiedener Kleberhersteller (z.

den ebenen, tragfahigen Untergrund verklebt B. Sopro, Uzin, Klebag, Wakol).

Ist bereits ein bestehender Unterlagsbo-

den vorhanden, aber eine Bodenheizung Geringe Aufbauhdhe mit nur 25 mm und
in minimalster Aufbauhohe gewlinscht, Fussbodenheizung mit effizienter Leistung
ist das Therm25™ Element eine perfekte (16 mm Heizrohre) werden mit fermacell®

Grundlage. Therm25™ Elementen maglich.
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06 Boden mit Feuchtebeanspruchung

6.1 Einleitung

fermacell® Gipsfaser Estrich-Elemente
kénnen im Innenbereich gemass dem SPV
Merkblatt, Verbundabdichtungen unter
Keramik- und Naturstein- beldgen im
Innenbereich fiir die Beanspruchungsklas-
sen 0 und AO eingesetzt werden.

fermacell® Therm25™ Elemente sind fiir
Feuchtraume geeignet, wie sie im hausli-
chen Bereich, Biiros und Verwaltungen und
ahnlich genutzten Gebauden vorkommen.
In Nassraumen mit bodengleichen Dusch-
bereichen ist zwingend eine fermacell®
Powerpanel H,0 als Abdeckplatte zu
verlegen.

In hauslichen Bereichen mit erhchter
Feuchtebeanspruchung des Bodens, wie
z.B. in Badern oder Hauseingangen, mis-
sen fermacell® Therm25™ Elemente mit
einem dichtenden Anstrich oder Dichtkle-
be-System beschichtet werden.

fermacell® Therm25™ Elemente sind nicht
geeignet fir hoch feuchtebeanspruchte
Bereiche, wie z.B. Schwimmbader, Saunen
und Duschbereiche in Sportanlagen.

Abdichtungsbereiche

keine oder geringe Beanspruchung
durch Spritzwasser,
Beanspruchungsklasse 0

Geringe Feuchtigkeitsbeanspruchung

Tabelle 1: Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen im bauaufsichtlich nicht geregelten Bereich
(geringe bzw. méssige Beanspruchung)

Beanspru-  Art der Beanspruchung Anwendungsbereiche
chungs-
klasse

Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen im bauaufsichtlich nicht geregelten Bereich (geringe bzw.
niedrige Beanspruchung)

0 Wand-, Boden- und Deckenfla- - Gaste-WCs (ohne Dusch- und Bademaéglichkeit)
chen, die nur zeitweise und kurz- - Kiichen mit haushaltsiblicher Nutzung
fristig mit Spritzwasser gering - an Wanden im Bereich von Sanitarobjekten,
beansprucht sind z.B. Handwaschbecken und wandhangenden
WCs
- an Decken in Badern mit haushaltsiiblicher
Nutzung
AO Wand-, Boden- und Deckenfla- in Badern mit haushaltsiiblicher Nutzung oder
chen, die nur zeitweise und kurz-  Hotelbddern im unmittelbaren Spritzwasserbe-
fristig mit Spritzwasser massig reich von Duschen und Badewannen mit Dusch-
beansprucht sind abtrennung, ohne und mit einem planmassig ge-

nutzten Bodenablauf, z. B. barrierefreie Duschen

Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen im bauaufsichtlich geregelten Bereich (hohe Beanspruchung)

A Wand- und Bodenflachen mit Wande und Bdden in 6ffentlichen Duschen
hoher Beanspruchung durch
nicht driickendes Wasser im
Innenbereich

C siehe oben, jedoch zusédtzlich mit  Wande und Bdden in gewerblichen Kiichen und
chemischen Einwirkungen Waschereien

massige Beanspruchung durch
Spritzwasser (Spritzwasserbereich),
Beanspruchungsklasse 0, AO

Dusche mit Duschtasse



6.2 Abdichtsystem

Das fermacell™ Abdichtungssystem ent-
halt folgende aufeinander abgestimmte
Komponenten:

- fermacell™ Tiefengrund

- fermacell™ Flissigfolie

- fermacell™ Dichtband

- fermacell™ Dichtmanschette

- fermacell™ Flexkleber

Die Flachenabdichtungen fir bautibliche
Untergriinde werden direkt unter dem
Gehbelag angewendet und kdnnen vom
Fliesenleger ausgefiihrt werden. Eckbe-
reiche und Durchdringungen sind mit zum
System gehdrenden Dichtbandern bzw.
Dichtmanschetten zu versehen. Dariiber
hinaus ist der gesamte Sockelbereich der
Wande in einem Raum mit Dusche oder
Badewanne zum Schutz vor etwaiger vom
Boden aufsteigender Feuchtigkeit mindes-
tens bis 0,15 m Uber Oberkante Fussboden
abzudichten.

Abdichtungsbereiche

keine oder geringe Beanspruchung
durch Spritzwasser,
Beanspruchungsklasse 0

Dusche mit Duschtasse

BODEN MIT FEUCHTEBEANSPRUCHUNG

vorhandene Wand

Fliesen

Diinnbettkleber

Abdichtungssystem

Dichtband

Elastischer Fugenfillstoff

IR

YYY

X
VY

fermacell® Therm25™ Element

X
Y

Randdammestreifen

Beispiel: Wand-Fussboden-Anschluss im wasserbeanspruchten Bereich mit fermacell® Therm25™ Element.

massige Beanspruchung durch

Beanspruchungsklasse 0, AO

N>3[Jcm

[3.20 6m

Dusche mit planméssig genutztem Bodenablauf

Spritzwasser (Spritzwasserbereich),

Hausliches Bad mit Wanne und Dusche
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BODEN MIT FEUCHTEBEANSPRUCHUNG

6.3 Verarbeitung fermacell™ Abdichtungssystem

Randanschliisse:
- Wand/Boden,
- Boden/Boden (Powerpanel

Die Montage der fermacell® Therm25™
Elemente erfolgt analog den Vorgaben fir
trockene Bereiche. Bei Bodenflachen, die
einer Abdichtung beddirfen, sind vor dem Bodenablauf-Element),
Aufbringen des fermacell™ Abdichtungs- - Bewegungsfugen und Anschlussfugen
systems die Fugen und Verbindungsmittel sind mit zum System gehdrenden Dicht-
mindestens gemass Q1 abzuspachteln: bandern, Dichtecken bzw. Dichtmanschet-
- fermacell® Gipsfaser Therm25™ Ele- ten zu versehen.
mente mit fermacell™ Fugenspachtel
Dariber hinaus ist der gesamte Sockel-
bereich der Wande in einem Raum mit
Dusche oder Badewanne zum Schutz vor
etwaiger, vom Boden aufsteigender, Feuch-

tigkeit abzudichten.

Verarbeitungsschritte fermacell™ Abdichtungssystem

fermacell™ Tiefengrund im angrenzenden Wand- ... und Bodenbereich per Rolle auftragen

bereich ...

4

Dichtband direkt nach dem Eindriicken mit
fermacell™ Fliissigfolie Uberstreichen

In die feuchte Flussigfolie das fermacell™ Dichtband
eindriicken

7

,‘\
Tl

Beim Powerpanel TE Bodenablauf wird in den An-

schlussbereichen das Abdichtungssystem eingesetzt

Bei der Verwendung von Gipsfaser Estrich-Elemen-
ten im Bereich A0 muss zusatzlich eine vollflachige
Abdichtung erfolgen

Die Abdichtkomponenten werden, wie in
den folgenden Abbildungen dargestellt,
aufgebracht.

Bei der Verwendung von Therm25™
Elementen im Bereich A0 muss zusatz-
lich eine vollflachige Abdichtung erfolgen
(z.B.fermacell™ Flissigfolie).

Bei Verwendung von Therm25™ Elemen-
ten im Bereich A (hohe Feuchtebean-
spruchung) ist die Fldche mit einer Lage
fermacell® Powerpanel H,0 abzudecken

und entsprechend abzudichten.

fermacell™ Flissigfolie in der Ecke auftragen

Bei Verwendung von Powerpanel H,0 im Bereich AQ:
fermacell™ Abdichtungssystem nur im Randbereich



07 Bodenbelage

7.1 Priifung der verlegten fermacell® Therm25™ Elemente

Beziglich der Ebenheitstoleranzen* der
verlegten fermacell® Therm25™ Elemente
gelten folgende Werte:

Messpunktabstand (m) Stichmass (mm)

0,40 1
1,00 2
2,00 3
4,00 4

* Abweichende Ebenheitstoleranzen konnen
vereinbart sein.

Der maximale Hohenversatz im Stossbe-
reich zwischen den fermacell® Therm25™
Elemente darf 2mm nicht Uberschreiten.

Die maximale Nachgiebigkeit des Trocken-
estrichaufbaus fir die zuldssige Einzellast
darf im Randbereich 3mm nicht Gber-
schreiten. Diese Angabe gilt nicht fur
grossformatige Fliesen gemass

Kapitel 7.3.

Die Belegreife der fermacell® Therm25™
Elemente stellt sich mit Erreichen der
Ausgleichsfeuchte ein. Erfahrungsgemass
stellt sich diese nach ca. 48 Stunden bei
Lufttemperatur von tber 15°C und max.
70% rel. Luftfeuchtigkeit ein.

Folgender Wert darf nicht tUberschritten

werden:

- fermacell® Gipsfaser-Platten 1,3%
(Masseprozent nach der Darr-Methode)

Der Aufbau muss fir die jeweilige Anwen-
dung geeignet sein (Anwendungsbereich,
Feuchtebereich etc.).

BODENBELAGE

Bei allen Estrich-Systemen muss die Fla-
che einschliesslich der Fugen trocken, fest,
flecken-, staub- und fettfrei sein.

Ausgeharteter fermacell™ Estrich-Kleber
muss abgestossen sein. Mit Kleber ver-
unreinigte Flachen beeintrachtigen den
Haftverbund der weiteren Oberflachen-
behandlung.

Alle nachfolgend aufgebrachten Kompo-
nenten sind auf das jeweilige Estrich-Sys-
tem abzustimmen. Die Trocknungszeiten
und die Weiterverarbeitungshinweise der
jeweiligen Hersteller sind unbedingt zu
beachten.

Hohenabweichungen der Estrich-Elemente
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BODENBELAGE

7.2 Textil, PVC, Kork, Teppiche und andere elastische Bodenbelage

Vorarbeiten

Fugenbereiche und Befestigungsmittel
sind abzuspachteln (Ausnahme: harte
Oberbel&ge, z. B. Parkett oder Fliesen).
Insbesondere muss vor der Verlegung
diinner Bodenbelage in Bahnen, z.B.
Textil, PVC etc., eine vollflachige Spach-
telung bzw. Nivellierung der fermacell®
Therm25™ Elemente durchgefiihrt werden.

Bei dicken Teppichen, z.B. mit Schaum-
stoffriicken, ist in der Regel eine leichte
Abglattung im Stossbereich und eine
Verspachtelung der Verbindungsmittel mit
dem fermacell™ Fugenspachtel ausrei-
chend.

Mit der Spachtelung wird verhindert, dass
sich Stosskanten, Verbindungsmittel oder
geringfiigige Unregelmassigkeiten auf der
Oberflache abzeichnen.

Spachtelung/Nivellierung

- Auf fermacell® Therm25™ Elemente
kann die fermacell™ Boden-Nivellier-
masse (siehe Kapitel 4.3 Niveauaus-
gleich) oder der fermacell™ Fugen-
spachtel verwendet werden.

- Auf fermacell® Therm25™ Elemente mit
fermacell® Powerpanel H,0 als Abdeck-
lage kann der fermacell™ Powerpanel
Feinspachtel verwendet werden.

Geeignete Nivelliermassen sind im Fach-

handel erhaltlich.

Verlegung

Bei der Verlegung selbstklebender
Teppichfliesen ist eine Grundierung (z.B.
fermacell™ Tiefengrund) zu empfehlen.

Zur punktuellen Fixierung eines Boden-
belags eignen sich in der Regel doppel-
seitige Klebebander. Bei der vollflachigen
Verklebung wird ein Wiederaufnahme-Kle-
besystem empfohlen, sodass ein spateres
Entfernen des Teppichbelags riickstands-
frei moglich ist.

Bei dichten Oberbeldgen wird ein wasser-
armer Klebstoff empfohlen.

Teppich



7.3 Keramik- und Werksteinbeldge (z.B. Fliesen, Naturstein)

Magliche Belédge (abhingig vom Bodenaufbau):

Standardformate max. Kantenlénge Dicke

Keramische Fliese allgemein Bis 33cm Ohne Einschrankung
Feinsteinzeugfliese Bis 33cm Ohne Einschrankung
Naturwerkstein */Betonwerkstein Bis 33cm Ohne Einschrankung
Terrakotta Bis 40cm Ohne Einschrankung
Grossformate max. Kantenlidnge Dicke
Grossformatige Feinsteinzeugfliese  Ohne Einschréankung dzé6mm
Grossformatiger Naturwerkstein * Bis 80cm d>15mm
Grossformatiger Naturwerkstein * Bis 120cm d>20mm

*Informationen zum Naturwerkstein finden Sie in der vollstandigen Verarbeitungsrichtlinie ..Fliesenbeldge auf

fermacell™ Bodensystemen”

Besonderheiten:

Bei Estrich-Aufbauten mit Mineralwolle ist
eine Verlegung von Naturwerkstein bzw.
Terrakotta nicht zugelassen.

Ein Vorwdssern der Fliesen ist nicht zu-
lassig.

Eine vollflachige Bettung der Fliesen im
Kleber ist anzustreben. Wir empfehlen, fur
Standard- sowie Grossformate, das kom-
binierte Verfahren (Buttering-Floating],
bei dem sowohl der Verlegeuntergrund

als auch die Fliesenriickseite mit Kleber
versehen wird.

Die Verlegung der Fliesen ist in jedem
Fall mit einer offenen Fuge auszufiihren.
Die Fliesen stumpf zu stossen, ist nicht
zulassig.

Kleben/Verlegen:

Standardformate:

Auf fermacell® Therm25™ Elementen
erfolgt die Fliesenverlegung nur im Dinn-
bettverfahren. Auf fermacell® Therm25™
Elementen mit fermacell® Powerpanel H,0
als Abdecklage kann die Verlegung der
Fliesen im Diinn- oder Mittelbettverfahren
erfolgen.

Fir Fussboden mit Betonwerkstein-Flie-
sen sind spezielle Fliesenklebersysteme
zu verwenden, die ausdricklich vom
Klebersystemhersteller fiir das jeweilige
Estrich-Element freigegeben sind.

Grossformate:

Die Verlegung von grossformatigen Fliesen
erfordert besondere Anforderungen an

die Rohdecke. Diese muss ausreichend
biegesteif sein, d.h. es ist eine max. Durch-
biegung von /500 zulassig. Mogliche Roh-

decken sind, z.B.:

Bildquelle: www.fotolia.com

BODENBELAGE

- Massivdecke

- Holzbalkendecke, mit der Begrenzung
der max. Durchbiegung der Decken-
balken und der oberen, tragenden
Beplankung auf max. /500

- Holzbalkendecke mit Einschub

- Stahltragerdecke

- Stahltrapezblechdecke

- Brettstapeldecke

- Brettsperrholzdecke

Auf fermacell® Therm25™ Elementen
und fermacell® Therm25™ Elemente mit
fermacell® Powerpanel H,0 als Ab-
decklage erfolgt die Fliesenverlegung
nach Empfehlung der Hersteller (siehe
Verarbeitungsrichtlinien). Fir Fussboden
mit grossformatigen Feinsteinzeug- und
Naturwerkstein-Fliesen sind spezielle
Fliesenklebersysteme zu verwenden, die
ausdricklich vom Klebersystemhersteller
fur das jeweilige Estrich-Element und die
Fliesengrosse freigegeben sind.

Die Feldgrossen des Belags sind durch
Anordnung von Bewegungsfugen unter-
schiedlich einzuteilen mit maximalen
Feldlangen von 8 m:

- Ohne Fussbodenheizung max. 64 m?

- Mit Fussbodenheizung max. 40 m?
Fliesengeometrien sind nicht in ihrem
Seitenverhaltnis beschrankt.

Weitere Informationen

Die vollstandige Verarbeitungsricht-
linie .,Fliesenbelage auf fermacell™
Bodensystemen” finden Sie unter:
www.fermacell.ch/downloads
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fermacell® Therm25™ Element mit
zusatzlicher Lage und Zusatz-
dammung fir AWB3.

0

Zusitzliche Lage

Legende

Rohdecke

Niveauausgleich (optional
Zusatzdammung fir AWB 3
fermacell® Therm25™ Element
zusatzliche Lage

Verlegung einer zusatzlichen 10 mm dicken fermacell® Gipsfaser-Platte bzw.
einer zusatzlichen 12,5 mm fermacell® Powerpanel H,0 Platte.

Verlegeempfehlung fiir Aufbauten
ohne zusatzliche Dammstoffschichten
Feinsteinzeugfliesen d26 mm

Verlegeempfehlung fiir Aufbauten
mit zusatzlichen Dammstoffschichten
Feinsteinzeugfliesen d26 mm

0 . “mj < L u“’i
fermacell® Therm25™ Element fermacell® Therm25™ Element
Anwendungsbereich 1 Anwendungsbereich 1
Kantenlange der Fliesen in mm Kantenlange der Fliesen in mm
max. 330 o max. 330 .
max. 600 o max. 600 .
max. 800 o max. 800 zusatzliche Lage

max. 1200 zusatzliche Lage

max. 1200 zusatzliche Lage**

ohne Einschrankung zusatzliche Lage

ohne Einschrankung zusétzliche Lage**

Anwendungsbereich 2

Anwendungsbereich 2

Kantenlange der Fliesen in mm

Kantenlange der Fliesen in mm

max. 330 o max. 330 .

max. 600 o max. 600 o

max. 800 o max. 800 zusatzliche Lage
max. 1200 zusatzliche Lage max. 1200 zusatzliche Lage**

ohne Einschrankung -

ohne Einschrankung -

Weitere Systemaufbauten maoglich. Kontaktieren Sie hierzu unsere technische
Kundenhotline

* Im Anwendungsbereich 2 max. 60mm Schitthéhe méglich

¢ moglich

- nicht moglich

zusatzliche Lage: Verlegung einer zusétzlichen Lage ober- oder unterhalb
der Therm25™ Elemente erforderlich und wird mit dem Therm25™ verleimt und
verschraubt/geklammert.

Anwendungsbereich 1: Raume und Flure in Wohngebauden, Hotelzimmern
einschl. zugehdriger Kiichen und B&der; zul. Einzellast 1,0kN; zul. Nutzlast
1,5 (2,00 kN/m2.

Anwendungsbereich 2: Flure in Biirogeb&duden, Biirofldchen, Arztpraxen etc.;
zul. Einzellast 2,0kN; zul. Nutzlast 2,0 kN/mz2.

Art und Hohe der zuséatzlichen Dimmstoffschichten

Anwendungsbereich 1 und 2

Dammstoff max. 1-lagig

EPS DEO 100kPa (EPS20) <50

EPS DEO 150kPa (EPS30) <100
EPS DEO 200kPa (EPS40) <200
XPS DEO 300kPa <200
XPS DEO 500kPa <250
XPS DEO 700kPa <300

Weitere Dammstoffe moglich*

* Bei Aufbauten im AWB 1 muss der Dammstoff dem AWB 2,
bei Aufbauten im AWB 2 dem AWB 3 entsprechen.
** Nur mit einer Zusatzdammung > AWB 3.

Ein Niveauausgleich muss auf der Rohdecke erfolgen.

Mdoglicher Niveauausgleich in Abhdangigkeit zur max. Kantenlange des Belages

Niveauausgleich fermacell™ fermacell™ Ausgleichsschiittung bei Aufbauten fermacell™ fermacell™
Boden- Gebundene Wabendamm-
Nivelliermasse  ohne zusatzliche Dammstoffschichten  mit zusatzlichen Dammstoffschichten  Schiittung T system
Kantenlange der Fliesen in mm
max. 330 10-100 mm* 10-100mm*
im Anwendungsbereich 1 im Anwendungsbereich 1
max. 600 10-30mm + 10 mm fermacell®
10-30mm +10mm fermacell® Gipsfaser-Platte (zur Lastverteilung
0-20mm Gipsfaser-Platte (zur Lastverteilung oberhalb der Schiittung) 10-2000mm zg 22 oder
max. 800 oberhalb der Schiittung) -
max. 1200 -
ohne - -

Einschrankung




7.4 Parkett, Laminat

Vorarbeiten

Eine leichte Abglattung im Stossbereich
der Estrich-Elemente kann je nach Klebe-
system und Parkettart erforderlich sein.

Verlegung

- Die Verlegung des Parkettfussbodens
hat unter Beachtung der Vorschriften
und Richtlinien der Hersteller und nach
den allgemein anerkannten Regeln der
Technik zu erfolgen.

- Derin den jeweiligen Normen angegebe-
ne Feuchtegehalt des Parketts ist bei der
Verlegung einzuhalten.

- Laminat kann schwimmend auf den Est-
rich-Elementen verlegt werden.

- Dreischichtparkett kann sowohl schwim-
mend als auch geklebt verlegt werden

(Herstellerangaben beachten).

- fermacell® Therm25™ Elemente sind

als Untergrund fiir die Verklebung von
Mehrschichtparkett nach DIN EN 13489
(z.B. Fertigparkett-Elemente) und von
Mosaikparkett nach DIN EN 13488 ge-
eignet.

- Auf fermacell® Therm25™ Elementen

ist Mosaikparkett nach DIN EN 13488
in einem Muster zu verlegen, welches
die Ausdehnung des Parkettbodens (bei
moglicher Quellung) in verschiedene
Richtungen ermaglicht, z. B. Fischgrat-
oder Wiirfelmuster.

- Eine Verklebung von Massivholz-Parkett-

staben nach DIN EN 13226, Lamparkett
nach DIN EN 13227 oder Mosaikparkett
(parallel verlegt) kann nur nach Ab-
sprache und schriftlicher Freigabe des
Klebstoffherstellers erfolgen.

BODENBELAGE

- Fir geklebte Parkettfussboden sind nur

solche Parkettklebesysteme zu verwen-
den, die ausdricklich vom Klebstoffher-
steller fur das jeweilige Estrich-Element
freigegeben sind.

Die Verarbeitung hat nach den Richt-
linien des Klebstoffherstellers zu
erfolgen.

Parkett
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08 Details

8.1 Anschlussdetails (beispielhafte Darstellungen)

Warmedammung der Bodenplatte mit
fermacell® Therm25™ Element

AT
0520520520
e b S

Detailausfiihrung Stufe bei
fermacell® Therm25™ Element
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Belag

fermacell® Gipsfaser-Platte 10 mm verleimt mit
Therm25™ Element

fermacell® Therm25™ Element

Druckfeste Dammung,
z.B. EPS bzw. XPS

fermacell™ Ausgleichsschittung

A Rohdecke (mit entsprechender
Abdichtung)

Randdammestreifen

fermacell® Therm25™ Element

Druckfeste Dammung z.B. EPS bzw. XPS)

fermacell® Gipsfaser-Platte 15mm

fermacell™ Ausgleichsschiittung mit
Abschlusswinkel

Installationsleitungen (Uberschiittung
mind. 10mm mit fermacell™ Ausgleichsschiittung)

A Massivdecke (unebener und trockener
Untergrund)

Da fermacell® ein sehr geringes

Dehn- und Schwindverhalten auf-
weist, sind bis Langen und Breiten
von 20 m keine Bewegungsfugen
notwendig.

Anschluss an fermacell™ Montagewand im
Feuchtebereich mit fermacell® Therm25™
Element - Anschluss im Badbereich

ﬁl NABBAHNEBER MR

AN

vorhandene Wand

fermacell™ Flexkleber

elastischer Fugenfiillstoff

Fliesen

fermacell™ Flexkleber

A fermacell™ Dichtband

fermacell™ Flussigfolie

HEl fermacell® Gipsfaser-Platte 10mm verleimt mit
Therm25™ Element

E2 fermacell® Therm25™ Element

druckfeste Ddmmung, z.B. EPS oder XPS

Randdammstreifen

Rohdecke (ebener, trockener Untergrund)

Niveauausgleich auf Holzbalkendecke mit
fermacell® Therm25™ Element
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fermacell® Gipsfaser-Platte 10 mm verleimt mit
Therm25™ Element

fermacell® Therm25™ Element

druckfeste Holzfaserddmmung > AWB 2

fermacell™ Ausgleichsschiittung

fermacell™ Rieselschutz

A Holzbalkendecke

Wird das Therm25™ Element direkt auf die
fermacell™ Ausgleichsschiittung verlegt, ist
eine lastverteilende Schicht anzuordnen.

Niveauausgleich der Holzbalkendecke
mit tragfahigem Einschub mit fermacell®
Therm25™ Element

R ot o

=
BUSO R

So0000 =,

fermacell® Gipsfaser-Platte 10 mm verleimt mit
Therm25™ Element

fermacell® Therm25™ Element

druckfeste Holzfaserddmmung > AWB 2

ggf. Feinausgleich mit fermacell™ Ausgleichs-
schiittung > 10mm vornehmen

fermacell™ Gebundene Schittung T [biindig auf
Oberkante Balken abgezogen)

A Holzbalkendecke mit tragfahigem Einschub

Wird das Therm25™ Element direkt auf die
fermacell™ Ausgleichsschittung verlegt, ist
eine lastverteilende Schicht anzuordnen.

Niveauausgleich auf Gewolbedecke
mit fermacell® Therm25™ Element
(Bauphysik ist zu beachten)

O

fermacell® Gipsfaser-Platte 10 mm verleimt mit
Therm25™ Element

fermacell® Therm25™ Element

druckfeste Warmedammung, z. B. EPS oder XPS

fermacell™ Gebundene Schiittung T
(Mindestschiitthdhe beachten)

Gewblbedecke



Stahltrapezdecke mit
fermacell® Therm25™ Element

fermacell® Gipsfaser-Platte 10 mm verleimt mit
Therm25™ Element
fermacell® Therm25™ Element
Geeignete, druckfeste Trittschallddmmung
fermacell™ Gebundene Schiittung T
(biindig auf Oberkante Sicke abgezogen)
tragfahige Trapezblechdecke

Stahltrapezdecke mit Brandbean-
spruchung von oben mit fermacell®
Therm25™ Element

fermacell® Gipsfaser-Platte 10 mm verleimt mit
Therm25™ Element

fermacell® Therm25™ Element

Geeignete, druckfeste Trittschallddmmung > AWB 2

> 10mm fermacell™ Ausgleichsschiittung

fermacell™ Gebundene Schiittung T

A tragfahige Trapezblechdecke

Wird das Therm25™ Element direkt auf die

fermacell™ Ausgleichsschiittung verlegt, ist

eine lastverteilende Schicht anzuordnen.

DETAILS

Massivdecke mit Hohenversatz mit
fermacell® Therm25™ Element

i L L L i
7 1
Rohrbiindel
max. 100 mm

1
zwischen Einzel-
rohren min. 100mm

fermacell® Gipsfaserplatte 10mm

verleimt mit Therm25™ Element
fermacell® Therm25™ Element
Polystyrol Hartschaum

fermacell™ Ausgleichsschiittung (Versorgungsleitungen
innerhalb der fermacell™ Ausgleichsschittung verlegt)
Installationsleitungen (Uberschiittung mind. 10mm)

A fermacell™ Gebundene Schiittung T
Massivdecke mit Héhenversatz

Uberschiittung von Installationsleitungen
mit fermacell™ Ausgleichsschiittung,
belegt mit fermacell® Therm25™ Element

1 1
zwischen Einzel-
rohren min. 100mm

7
Rohrbiindel
max. 100mm

fermacell® Gipsfaser-Platte 10 mm verleimt mit
Therm25™ Element
fermacell® Therm25™ Element
druckfeste Holzfaserddmmung > AWB 2
fermacell™ Ausgleichsschiittung
Installationsleitungen
(Uberschiittung mind. 10mm)
A Rohdecke
Wird das Therm25™ Element direkt auf die
fermacell™ Ausgleichsschittung verlegt, ist
eine lastverteilende Schicht anzuordnen.

Einbettung von Installationsleitungen in
fermacell™ Gebundene Schiittung T, be-
legt mit fermacell® Therm25™ Element

L0 !o

7
zwischen Einzel-
rohren min. 100 mm

7
Rohrbindel
max. 100mm

fermacell® Gipsfaser-Platte 10 mm verleimt mit
Therm25™ Element

fermacell® Therm25™ Element

druckfeste Holzfaserddmmung

Installationsleitungen

fermacell™ Gebundene Schiittung T
(mind. Schiitthdhe beachten)

A Rohdecke

Bewegungsfuge in der Flache. Bewegungs-
fuge hart unterfiittern.

fermacell® Therm25™ Element ohne Ver-
klebung oder Befestigung um ca. 5mm
versetzt anordnen. Danach im Oberflachen-
belag ein Bewegungsprofil anbringen.

Bewegungsfugenprofil

Belag

Schnellbauschraube

fermacell® Gipsfaser-Platte 10 mm verleimt mit
Therm25™ Element

fermacell® Therm25™ Element

4 ] Bodenbelag-Kleber

Unterfiitterungsplatte
(z.B. Sperrholz, Breite > 100 mm)

EJ Dsmmstreifenunterlage (> 150 kg/m?)

E2 fermaceti™ Ausgleichsschiittung

Massivdecke (unebener, trockener Untergrund)

Tiirdurchgang mit Bewegungsfuge. fermacell® Therm25™ Element hart unterfiittern, Estrich-Element im Tiirbereich mit ca. 5mm
breiter, durchgehender Fuge verlegen. Danach im Oberflachenbelag ein Bewegungsprofil anbringen.

Tirblatt

Belag

Schnellbauschraube

e SRRKEEK,
e e N RS T P
SIS RSP BESTBITISS i o
2l 2 S OSHRITLS
DSDOBD 20 WOp = S QEA@@DD

Bewegungsfugenprofil

|—;—E Fliesen

el Diinnbettkleber
&l fermacell® Therm25™ Element

Polystyrol-Hartschaum EPS DEO 100

——{H fermacell™ Ausgleichsschiittung

'
W D
7
i

Massivdecke (unebener trockener Untergrund)

/A fermacell® Gipsfaser-Platte 10 mm verleimt mit Therm25™ Element

00; I | Unterfiitterungsplatte (z. B. Sperrholz, Breite > 100 mm)

Wird das Therm25™ Element direkt auf die fermacell™ Ausgleichsschiittung verlegt,

ist eine lastverteilende Schicht anzuordnen.
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DETAILS

8.2 Aufbauvarianten mit Therm25™ Elementen
Aufbauvarianten AWB 1+2

.
=
e e R

— T T,
map Qw SR RSSO
9835 =

fermacell™ Boden-Nivelliermasse je nach
Oberflachenbelag

fermacell® Therm25™ ausgespachtelt mit
fermacell™ Ansetzbinder

fermacell® Gipsfaserplatte10mm & Therm25™
mit Estrich-Kleber verklebt und mit Powerpanel
H,0 Schrauben 3,9 x35mm verschraubt.
Niveauausgleich z.B. fermacell™ Ausgleichs-
schittung > 10 mm, max. 100 bzw. 60 mm und/
oder Dammstoff gemass jeweiligem AWB aus
Liste

fermacell® Gipsfaserplatte 10 mm verleimt mit
Therm25™

fermacell® Therm25™

Trennfolie z.B. PE-Folie

Untergrund (eben, trocken und tragfahig)

B BN

fermacell® Gipsfaserplatte 10 mm verleimt mit
Therm25™

fermacell® Therm25™

z.B. TS Silent plus 3mm (Aluschicht nach oben
empfohlen)

Untergrund (eben, trocken und tragfahig)

fermacell® Gipsfaserplatte 10 mm verleimt mit
Therm25™

fermacell® Therm25™

Holzfaserddmmung 10 mm (AWB 1+2) oder an-
dere Dammstoffe aus der Dammstoffliste gem.
entsprechendem AWB

Untergrund (eben, trocken und tragfahig)

=17 1 peea
R Wmv N
S0,

0300528 N0 7S

ow LB
QU8 s 28

BN =

[~

1B

fermacell® Gipsfaserplatte 10 mm verleimt mit
Therm25™

fermacell® Therm25™

Holzfaserddmmung 10 mm oder andere
Dammstoffe aus der Dammstoffliste (> AWB 2 )
Niveauausgleich fermacell™ Ausgleichsschiit-
tung = 10mm, max. 100 bzw. 60mm

BN =

B

e

fermacell® Gipsfaserplatte 10 mm verleimt mit
Therm25™

fermacell® Therm25™

Holzfaserddmmung 10 mm oder andere
Dammstoffe aus der Dammstoffliste (> AWB 2 )
Niveauausgleich fermacell™ Ausgleichsschiit-
tung = 10mm, max. 100 bzw. 60mm
fermacell™ Wabenschittung 30 mm

STod
S0

bo GRS
iR e

[~

fermacell® Gipsfaserplatte 10 mm verleimt mit
Therm25™

fermacell® Therm25™

Lastverteilschicht fermacell® Gipsfaserplatte
10mm lose verlegt auf Schiittung
Niveauausgleich fermacell™
Ausgleichsschiittung > 10 mm, max. 100 bzw.
60mm

S5l
S=000N0l

DISI0 (RpS 0 gt Dy

CORERSRN

[~

n

fermacell® Powerpanel H,0 verleimt mit
Therm25™

fermacell® Therm25™

Holzfaserddmmung 10 mm oder anderer Damm-
stoffe aus der Dammstoffliste (> AWB 2)
Niveauausgleich fermacell™
Ausgleichsschiittung > 10 mm, max. 100 bzw.
60mm

SpR0ESTONS
o) S0

BN B

B 8

fermacell® Gipsfaserplatte 10 mm verleimt mit
Therm25™

fermacell® Therm25™

Holzfaserddmmung 10 mm oder anderer Damm-
stoffe aus der Dammstoffliste (> AWB 2)
Niveauausgleich fermacell™ Ausgleichsschiit-
tung > 10mm, max. 100 bzw. 60mm
Feuchtesperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit



DETAILS

Aufbauvariante AWB 1

i

fermacell® Gipsfaserplatte 10 mm verleimt mit
Therm25™

fermacell® Therm25™

Holzfaserddmmung aus der Dammstoffliste fiir
AWB 1

Lastverteilschicht fermacell® Gipsfaserplatte
10mm lose verlegt auf Schiittung
Niveauausgleich fermacell™
Ausgleichsschittung > 10mm, max. 100mm

5O Voo
SSTDIS S (R
U0 )3000N0t =

™0 S o &
SO0 0.
Lo 00000

S TG
S 350
N vﬂ@mﬂmdaqggsz“oo:’a&a VA

Y

200, 500n0] a&?

fermacell® Gipsfaserplatte 10 mm verleimt mit
Therm25™

fermacell® Therm25™

zusétzliche Lage fermacell® Gipsfaserplatte
10 mm verleimt mit Therm 25

Mineralwolle ISOVER PS 81 max. 15mm
Lastverteilschicht fermacell® Gipsfaserplatte
10mm lose verlegt auf Schiittung
Niveauausgleich fermacell™
Ausgleichsschiittung 2 10mm, max. 100mm

fermacell® Gipsfaserplatte 10 mm verleimt mit
Therm25™

fermacell® Therm25™

Lastverteilschicht fermacell® Gipsfaserplatte
10mm lose verlegt auf Dammstoff
Mineralwollddmmung aus der Dammstoffliste
fir AWB 1

Lastverteilschicht fermacell® Gipsfaserplatte
10mm lose verlegt auf Schiittung
Niveauausgleich fermacell™
Ausgleichsschittung > 10mm, max. 100mm
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Aufbauvariante AWB 3 Aufbauvariante AWB 4 Aufbauvariante AWB 3 +4

fermacell™ Nivelliermasse 3-5mm fir Fliesen
oder Parkett

fermacell® Gipsfaserplatte 12,5 mm fiir AWB 3,
verleimt mit Therm25™

fermacell® Gipsfaserplatte 15mm fir AWB 4,
verleimt mit Therm25™

fermacell® Therm25™ fermacell® Therm25™ fermacell® Therm25™ mit fermacell™ Fugen-
Holzfaserdammung 10mm (AWB 1+2+3) oder Dammung z.B. Gutex Standard-n 10mm oder spachtel ausgespachtelt

andere Dammstoffe fiir AWB 3 aus der Liste EPS DEO > 150kPa (EPS30), max 70mm fermacell® Gipsfaserplatte12,5mm & Therm25™
Untergrund (eben, trocken und tragfahig) Untergrund (eben, trocken und tragfahig) mit Estrich-Kleber verklebt und mit Powerpanel

8.3 Tirdurchgang
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Tirdurchgang

H,0 Schrauben 3,9 x35mm verschraubt.
Niveauausgleich z.B. fermacell™ Ausgleichs-
schittung > 10mm, max. 60 mm und/ oder
Dammstoff gemass jeweiligem AWB aus Liste

Die fermacell® Therm25™ Elemente werden im
Bereich von Tiirdurchgéangen stumpf gestossen
und mittels der zusatzlichen Lage kraftschlissig
verbunden.

g/\ 2N
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WEITERE ANWENDUNGEN

09 Weitere Anwendungen

9.1 Therm25™ Elemente als Wandheizung

fermacell® Therm25™ Elemente sind die optimale Losung

fur die Installation einer Wandheizung. Sie sind auch als

Tragerplatte fur Fussbodenheizsysteme auf einen beste-

henden Unterlagsboden anwendbar.

Flachenheizungen konnen optimal als
Fussboden- und Wandheizung kombiniert
werden.

Die Therm25™ dient als optimale Trager-
platte fir beide Warmwasserheizsysteme.
Nach Verlegung der Heizrohre kann

eine zusatzliche Lage fermacell® Gips-
faser-Platten oder - je nach Anwendungs-
gebiet - eine zusétzliche Lage fermacell®
Powerpanel H,0 befestigt werden.

10 Heizlast

10.1 Berechnungen

Heizlastberechnung/

Planung der Flachensysteme

Fur die einwandfreie Leistung einer funk-
tionierenden Flachenheizung/-kiihlung,

ist eine detaillierte Planung erforderlich.
Dabei werden in der Heizlastberechnung
die bauphysikalischen Vorgaben des vorge-
schriebenen Energieausweises anhand der
Effizienz der Gebaudehiille beriicksichtigt.
Bei der raumweisen Betrachtung werden
die Verlegeabstande, Oberbeldage und die
notwendige spezifische Warmestromdichte
definiert. Die Berechnung erfolgt auf Basis
einer systemspezifischen Leistungskennli-
nie, welche vom Hersteller durch warme-

Stehen die Wandflachen frei zur Verfligung
und werden nicht von Mobelstiicken ver-
sperrt, entwickeln Wandheizungen eine
behagliche Strahlungswarme und reduzie-
ren im Vergleich zur Fussbodenheizung die
Staubaufwirbelung.

Ein rundum behagliches Wohngefiihl kann
durch die Kombination der Wandheizung
mit der Fussbodenheizung erschaffen
werden. Warme und behagliche Warme
verwandelt beispielsweise lhre Nasszelle
in eine private Wohlfiihloase.

Befestigung zusatzliche Lage
fermacell® Gipsfaser-Platte oder Powerpanel H,0
inkl. Fugenausbildung

technische Priifungen gemass
DIN EN 1264 ermittelt wurde.

Heizleistung/Kiihlleistung

In Abhangigkeit der Vor- und Riicklauf-
temperatur, der Art des Bodenbelages und
der gewiinschten Raumtemperatur kann
die notwendige Heizleistung/Kihlleistung
ermittelt werden. Diese wird in Watt je
Quadratmeter angegeben (W/m?).

Oberflachentemperatur

Die Oberflachentemperatur bei beheizten
Fussbodenkonstruktionen ist entscheidend
fur die Warmeleistung einer Fussboden-

Achsabstand Unterkonstruktion max. 500 mm

Montage der Therm25™ Elemente in Unterkonst-
ruktion (Schrauben 40 mm oder Klammern 50 mm)

Randstiicke fiir optimale Verlegung der
Heizrohre

Verlegung der Heizrohre (16 mm)

heizung. Die Oberflachentemperatur bei
Bodenbeldgen aus Holz, Holzwerkstoffen
und Schichtstoffprodukten darf an keiner
Stelle 27°C Ubersteigen. Bei anderen Be-
ldgen 29°C (SIA 253).

Die maximal zulassige Oberflachentem-
peratur ist in Abhangigkeit zum Oberbelag
zu wahlen. Die zuldssigen Oberflachen-
temperaturen kdnnen vom Bodenbe-
lagshersteller vorgegeben werden und
sind entsprechend bei der Auslegung der
Fussbodenheizung zu beriicksichtigen.



10.2 Bodenbelage

Auf einer Flachenheizung/-kiihlung kann
grundsatzlich jede Bodenbelagsart auf-
gebracht werden, die fir diesen Anwen-
dungsfall geeignet ist. Bei der Erstellung
einer beheizten Fussbodenkonstruktion
missen die beteiligten Gewerke wie
Planer, Architekt, Fachplaner Heizung,
Heizungsbauer, Verleger und Bodenleger
dabei koordiniert zusammenarbeiten.

In der Planungsphase der Fussbodenhei-
zung/-kiihlung missen die Informationen
Uber die Art und Eigenschaften des spa-
teren Bodenbelages vorliegen, damit die
Auslegung korrekt erfolgen kann.

Tabelle 1

Dazu zahlt die Dicke des Oberbelages und
die Warmeleitfahigkeit, bzw. der daraus
resultierende Warmedurchlasswiderstand
R

In Tabelle 1 sind einige Richtwerte fir ver-
schiedene Bodenbeldge zu finden. Diese
Werte mit dem Bodenbelagshersteller
abzugleichen, ist unerlasslich.

Bei der Planung ermdglicht der Warme-
durchlasswiderstand des Bodenbelages
eine optimale Auslegung sowie hohe
Effizienz des Systems.

Dabei darf der Warmedurchlasswiderstand
des Bodenbelages, inklusive der zum Bo-

Planungsrichtwerte fiir vollflachig verklebte Bodenbeldge auf Flachenheizungen

HEIZLAST

denbelag gehorenden Unterlage, den Wert
von RIB=0,15m2 K/W nicht iberschreiten.

Werden Raume nicht grundsatzlich mit
einem Fliesenbelag ausgeristet, werden
in der warmetechnischen Auslegung der
Flachenheizung/-kiihlung die Werte aus
der DIN EN 1264 von R‘B=0,10 m2 K/W
angesetzt. Dadurch ist sichergestellt, dass
auch bei einem spateren Wechsel auf
einen Bodenbelag mit hoherem Warme-
durchlasswiderstand die Warme- bzw.
Kiuhlleistung gewahrleistet ist. Dabei gilt,
je hoher der Warmedurchlasswiderstand,
desto hoher muss die Heizwassertempera-
tur bzw. niedriger die Kiihlwassertempera-
tur gewahlt werden.

Bodenbelagsmaterial Dicke Warmeleitfahigkeit Warmedurchlasswiderstand

in mm in W(mk) R, in m2K/W
Keramische Fliesen 13 1,05 0,012
Marmor 12 2,81 0,0042
Natursteinplatten 12 1.2 0,010
Betonwerkstein 12 2,1 0,0057
Teppichbdden - - 0,05 bis 0,15
Nadelvlies 6,5 0,54 0,012
Linoleum 2,5 0,17 0,015
Kunststoffbelag 3,0 0,23 0,013
PVC-Beldge o. Trager 2,0 0,20 0,010
Mosaikparkett (Eiche) 8,0 0,21 0,038
Stab-Parkett (Eiche) 16,0 0,21 0,08
Mehrschichtparkett 11,0-14,0 0,09-0,12 0,09-0,15
Laminat 9 0,17 0,05

Quelle:Informationsdienst Flachenheizung und Kiihlung, Richtlinie 9 ..Einsatz von Bodenbeldgen auf Flachenheizungen und -kiihlungen. Anforderungen und Hinweise”

Empfehlung zur Anordnung von Ddmmstoffen unter fermacell® Therm25™ Elementen (nach EN 1264-2) zu darunterliegenden Rdumen

Beheizter Raum

Unbeheizter Raum

Raum mit Aussentemperaturen

Auslegungsaussen- Auslegungsaussen- Auslegungsaussen-

temperatur temperatur temperatur

20°C 0°C > 6 2-5°C -5°C > 0 2-15°C
Warmedurchlass- 0,75 1,25 1,25 1,50 2,00

widerstand m2K/W

Legende:
Begriff

Erlduterung

Warmestromdichte

Warmemenge, die bei einer Temperaturdifferenz ber eine definierte Flache abgegeben wird

Heizmitteliibertemperatur

Temperaturdifferenz zwischen der mittleren Heizmitteltemperatur und der Raumtemperatur

Kiihlmitteluntertemperatur

Temperaturdifferenz zwischen der mittleren Kiihimitteltemperatur und der Raumtemperatur

VA (Verlegeabstand) Verlegeabstand der Rohre, 125 oder 167 mm bei Vollbelegung
AZ (Aufenthaltszone) Bereich mit einer maximalen Oberflachentemperatur von 29°C
RZ (Randzone) Bereich mit einer maximalen Oberflachentemperatur von 34°C
TP (Taupunkt) Gefahr von Kondenswasserbildung beim Kiihlen
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10.3 Warmeleistungsdaten

Warmeleistungsdaten
125 mm 125 mm
fermacell® Therm25™-125 ausgespachtelt
mit Vergussmasse, VA = 125 mm
Vorlauf- Riickauf- Heizmittel-  Heizmittel- Raum- Fliesen 10 mm 15 mm Parkett/dicker
temperatur temperatur temperatur (ibertemperatur temperatur Parkett Parkett Teppich
R,,=0 R,=0,05 R, =0,1 R,;=0,15

[°C] [°C] [°C] [°K] [°C] Wirmeleistung in [W/m?2]

9,5 18 48 38 31 27
30 25 27,5 7,5 20 38 30 25 21

3,5 24 18 14 12 10

13,5 18 68 54 45 38
35 28 31,5 11,5 20 58 46 38 32

7.5 24 38 30 25 21
Kennliniendiagramm Heizen und Kiihlen m w m

o
120 —
"
100 RZ
80

AZ

i N 015 KW |

Warmestromdichte q in W/m?

20

0 2 4 6 8 10
Heizmitteliibertemperatur | Kiihlmitteluntertemperatur in K

Die Vorlauftemperatur sollte gem. SIA 253 so eingestellt werden, dass die Oberflachentemperatur bei Bodenbelagen aus Holz,

Holzwerkstoffen und Schichtstoffprodukten an keiner Stelle 27 °C libersteigt. Bei anderen Belagen 29 °C.




Warmeleistungsdaten

HEIZLAST

L 250 mm L
fermacell® Therm25™-125 ausgespachtelt 5
mit Vergussmasse, VA = 250 mm
Vorlauf- Riickauf- Heizmittel-  Heizmittel- Raum- Fliesen 10 mm 15 mm Parkett/dicker
temperatur temperatur temperatur (ibertemperatur temperatur Parkett Parkett Teppich
R,,=0 R;=0,05 R, =0,1 R,;=0,15
[°C] [°C] [°C] [°K] [°C] Warmeleistung in [W/m?]
9,5 18 25 20 17 15
30 25 27,5 7,5 20 20 16 14 12
3,5 24 9 7 6 6
13,5 18 35 29 25 21
35 28 31,5 11,5 20 30 25 21 18
7.5 24 20 16 14 12
Kennliniendiagramm Heizen und Kiihlen
2 -
10 g .05 KW |
£
-~
) 010 KW
o
g 50 sz//
= 40 "
] AZ =~
g Y P
— 1
5 i m
= 2 F—1 0.05 /W
— /\ 2
—————— pam
0 i i
0 10 20 30 40
0 2 4 6 8 10

Heizmitteliibertemperatur | Kiihlmitteluntertemperatur in K
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Warmeleistungsdaten

® L 167 mm L 167 mm |
fermacell® Therm25™ ausgespachtelt
mit Vergussmasse, VA =167 mm
Vorlauf- Riickauf- Heizmittel-  Heizmittel- Raum- Fliesen 10 mm 15 mm Parkett/dicker
temperatur temperatur temperatur iibertemperatur temperatur Parkett Parkett Teppich
R,;=0 R;=0,05 R,=0,1 R,;=0,15
[°C] [°C] [°C] [°K] [°C] Warmeleistung in [W/m?2]
9,5 18 36 30 25 22
30 25 27,5 7,5 20 28 23 20 17
3,5 24 13 " 9 8
13,5 18 51 42 36 31
88 28 31,5 11,5 20 44 36 31 27
7,5 24 28 23 20 17
Kennliniendiagramm Heizen und Kiihlen
| |
120 0,10
N //7
£ -
= 80 P——
c
=
2
£ 60
'-g - V//
o
5w = [
3] TP
= |
5 ! E—) 005 K\ |
= 20 L 2
S 0,10 m?K/W
/ A%? — 2‘.’-—;‘/\_@
i
0 \ \ \
0 10 20 30 40
0 2 6 8 10

Heizmitteliibertemperatur | Kiihlmitteluntertemperatur in K
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Warmeleistungsdaten

) 334 mm |
fermacell® Therm25™ ausgespachtelt 5
mit Vergussmasse, VA = 334 mm
Vorlauf- Riickauf- Heizmittel-  Heizmittel- Raum- Fliesen 10 mm 15 mm Parkett/dicker
temperatur temperatur temperatur iibertemperatur temperatur Parkett Parkett Teppich
R,;=0 R;=0,05 R,=0,1 R,;=0,15
[°C] [°C] [°C] [°K] [°C] Warmeleistung in [W/m?2]
9,5 18 17 14 12 "
30 25 27,5 7,5 20 13 1" 10 8
3,5 24 6 5 4 4
13,5 18 24 20 17 15
88 28 31,5 11,5 20 20 17 15 13
7,5 24 13 " 10 8
Kennliniendiagramm Heizen und Kiihlen
120
100
E
= a0
c
- B 0.05 /W
2
2 w B 010 mKW
-g / 0
S 40 ARL“/
n = P
Y _— — m
— ! /I
/ .
= | |  Coxm

0 10 20 30 40
0 2 4 6 8 10
Heizmitteliibertemperatur | Kiihlmitteluntertemperatur in K

37



38

HEIZLAST

Warmeleistungsdaten

® . ® L 125mm L 125 mm L
fermacell® Therm25™-125 mit 10mm fermacell ’ ’ ’
Gipsfaserplatte als Abdeckplatte, VA =125mm
Vorlauf- Riickauf- Heizmittel-  Heizmittel- Raum- Fliesen 10 mm 15 mm Parkett/dicker
temperatur temperatur temperatur iibertemperatur temperatur Parkett Parkett Teppich
R,;=0 R;=0,05 R,=0,1 R,;=0,15
[°C] [°C] [°C] [°K] [°C] Warmeleistung in [W/m?2]
9,5 18 38 31 27 23
30 25 27,5 7,5 20 30 25 21 18
3,5 24 14 12 10 8
13,5 18 54 45 38 33
88 28 31,5 11,5 20 46 38 32 28
7,5 24 30 25 21 18
Kennliniendiagramm Heizen und Kiihlen
| J
=y oo
120 R7 —
—
100
£
2 80
£ /
o AZ
2
_-§ 60
©
£
e
g 7 P oo
E |
£ ! 9 0.05 /W
2 I — -
A_ﬁé%’ ————— —
i
0 \ \ \
0 10 20 30 40
0 2 6 8 10

Heizmitteliibertemperatur | Kiihlmitteluntertemperatur in K



Warmeleistungsdaten
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. L 250 mm L
fermacell® Therm25™-125 mit 10mm fermacell® ’ ’
: O | O
Gipsfaserplatte als Abdeckplatte, VA = 250 mm
Vorlauf- Riickauf- Heizmittel-  Heizmittel- Raum- Fliesen 10 mm 15 mm Parkett/dicker
temperatur temperatur temperatur iibertemperatur temperatur Parkett Parkett Teppich
R,;=0 R;=0,05 R,=0,1 R,;=0,15
[°C] [°C] [°C] [°K] [°C] Warmeleistung in [W/m?]
9,5 18 20 17 15 13
30 25 27,5 7,5 20 16 14 12 10
3,5 24 7 6 6 5
13,5 18 29 25 21 19
85 28 31,5 11,5 20 25 21 18 16
7,5 24 16 14 12 10
Kennliniendiagramm Heizen und Kiihlen
120
10 TR
£
~
s a0 g 005 KM
F e
£ w0 — 015 KW
._g
£ g
(0]
g — 1§
= i
g 5 — s W oo |
i —
= —
0 | \ \
0 10 20 30 40
0 2 4 6 8 10

Heizmitteliibertemperatur | Kiihlmitteluntertemperatur in K
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Warmeleistungsdaten

® . ® L 167 mm L 167 mm L
fermacell® Therm25™ mit 10mm fermacell | i '
: O O O
Gipsfaserplatte als Abdeckplatte, VA =167 mm ‘
Vorlauf- Riickauf- Heizmittel-  Heizmittel- Raum- Fliesen 10 mm 15 mm Parkett/dicker
temperatur temperatur temperatur (ibertemperatur temperatur Parkett Parkett Teppich
R,.=0 R,,=0,05 R,;=0,1 R,,=0,15
[°C] [°C] [°C] [°K] [°C] Warmeleistung in [W/m?]
9,5 18 30 25 22 19
30 25 27,5 7,5 20 23 20 17 15
3,5 24 " 9 8 7
13,5 18 42 36 31 27
85 28 31,5 11,5 20 36 31 27 23
7.5 24 23 20 17 15
Kennliniendiagramm Heizen und Kiihlen
J
120
100 g 0.10 MKW |
o RZ A// & 015 m*K/W |
£
Z g0 ——
£
o
2
£ 60
5 S
: =
—
g 40 s
£ . m
= 1
2 i 0,0
20  ———
R
i \m
0 i
0 10 20 30 40
0 2 4 6 8 10

Heizmitteliibertemperatur | Kiihlmitteluntertemperatur in K
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Warmeleistungsdaten

L 334 mm

fermacell® Therm25™ mit 10mm fermacell® i
Gipsfaserplatte als Abdeckplatte, VA = 334 mm © u

O+

Vorlauf- Riickauf- Heizmittel-  Heizmittel- Raum- Fliesen 10 mm 15 mm Parkett/dicker
temperatur temperatur temperatur (ibertemperatur temperatur Parkett Parkett Teppich
R,.=0 R,,=0,05 R,;=0,1 R,,=0,15

[°C] [°C] [°C] [°K] [°C] Warmeleistung in [W/m?]

9,5 18 14 12 11 9
30 25 27,5 7,5 20 " 10 8 7

3,5 24 5 4 4 3

13,5 18 20 17 15 13
35 28 31,5 11,5 20 17 15 13 11

7,5 24 " 10 8 7

Kennliniendiagramm Heizen und Kiihlen

120
100
=
~
= g
=
< ) 0.00 /W |
o
E ) 0.05 kW
g P 0.10mK/w |
£
2 g 015 KW |
240
[}
£
&
= 2
/ 0,05 m?K/W
—
0 1 0,15 m?K/W
0 10
0 2 4

Heizmitteliibertemperatur | Kiihlmitteluntertemperatur in K
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KENNDATEN

11 Kenndaten

11.1 fermacell® Therm25™ Elemente

Kenndaten fermacell® Therm25™ Elemente

Kennwerte fermacell® Gipsfaser-Platten

Dicke
Schichtaufbau
Format

Gewicht/m? der Elemente
mit Rundfrasungen

Gewicht/m? der
genuteten Elemente

Stossausbildung

Rastermass
Ausfrasungen

o Heizrohr
Alu-Verbundrohr

Therm25™ Therm25™-125

25mm 25mm
1x25mm 1x25mm
500x1000mm 5001000 mm
ca. 23kg/m? ca. 21kg/m?

ca. 27 kg/m? ca. 26 kg/m?

stumpf stumpf
167mm 125mm
16mm 16mm

11.2 Niveauausgleich

Kennwerte fermacell™ Boden-Nivelliermasse

Rohdichte (Produktionsvorgabe) pK

1150+50kg/m?3

Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl p 13
Warmeleitzahl A 0,32W/mK
spezifische Warmekapazitat ¢ 1,1kJ/kgK
Brinellharte 30n/mm?
Dickenquellung nach 24 Std. Wasserlagerung <2%
thermischer Ausdehnungskoeffizient 0,001 %/K
Dehnung/Schwindung bei Verédnderung der 0,25mm/m
rel. Luftfeuchtigkeit um 30 % (20°C)

Ausgleichsfeuchte bei 65 % rel. Luftfeuchte 1,3%

und 20°C Lufttemperatur

Baustoffklasse geméass DIN EN 13501-1 A2 (RF1 nach
(nicht brennbar) VKF)
pH-Wert 7-8

Kennwerte fermacell™ Ausgleichsschiittung

Baustoffklasse
Warmeleitzahl A,
Rohdichte

max. Schichtdicke
Verbrauch pro m?
Druckfestigkeit (DIN 1164)

Biegezugfestigkeit (DIN 1164)

Stuhlrollenfestigkeit nach DIN 68131

bzw. EN 12529

Lagerung

Al

1,1 W/mK

1700-1800kg/m?®

20mm

ca. 1,7kg je 1 mm Schichtdicke
ca. 26,0N/mm?

ca. 6,5N/mm?

ab min. 1 mm Schichtdicke

9 Monate trocken und frostfrei

Baustoffklasse
Warmeleitzahl A,
Kérnung
Schiittdichte
mind. Schitthdhe

max. Schitthdhe
(unverdichtet)
Schiittmenge

je m?

Lagerung

A1 [nach DIN 4102)

0,09 W/mK

0,2 bis4mm

ca. 400kg/m?

10mm

nach Anwendungsbereich

ca. 10 Liter pro cm
Schiitthohe

trocken

Kennwerte fermacell™ Gebundene Schiittung T

Kennwerte fermacell™ Wabenschiittung

Baustoffklasse
Warmeleitzahl A,
Druckfestigkeit (DIN 53421)
Trockenrohdichte

mind. Schitthéhe

max. Schiitthohe

Schittmenge
je m?
Dampfdiffusion (DIN 52615)

Lagerung

A2-s1,d0 (nach EN 13501-1)
0,10W/mK

>0,5N/mm?

ca. 390kg/m?

10mm

2000mm

ca. 10 Liter procm
Schiitthohe

p=5

12 Monate trocken und frostfrei

Baustoffklasse
Warmeleitzahl A,
Kérnung
Schiittdichte
mind. Schiitthohe

max. Schiitthéhe
(unverdichtet)
Schiittmenge
jem?

Lagerung

A1 (nach DIN 4102)
0,7W/mK

1 bis 4mm

ca. 1500 kg/m?
30mm

60mm

ca. 10 Liter pro cm
Schitthohe

trocken




BAUPHYSIK

12 Bauphysik

12.1 Erhohte Schalldammung mit dem fermacell™ Waben-Dammsystem

Rohdecke fermacell® Therm25™ fermacell® Therm25™ fermacell® Therm25™
Aufbau 1x25mm plus 1x25mm plus 1x25mm plus
1x10 mm fermacell® 1x10 mm fermacell® 1x10 mm fermacell®

Systemzeichnung

Aufbau unter dem 10 mm Holzfaserplatte 10 mm Holzfaserplatte 10mm Holzfaserplatte
Therm25™ Element 30mm fermacell™ 60mm fermacell™
Estrich-Wabe mit Estrich-Wabe mit
Wabenschiittung Wabenschiittung
R, Lo R, L. R, L R, Lo
(dB)  (dB)  (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
STTTITTIIIIT T Sichtbare 28 90 43 81 58 63 61 61
‘ " Holzbalkendecke
22mm Spanplatte
200 mm Balken
[T Tl geschlossene 42 78 48 72 56 63 59 61
Holzbalkendecke
mit Lattung
22mm Spanplatte
200 mm Balken
50 mm Mineralwolle
——  30mm Lattung
10mm fermacell®
TIIIIIIIIIIITL  9eschlossene 55 62 63 53 73 42 77 39
I Holzbalkendecke
} mit Federclips
} 22mm Spanplatte
| 200 mm Balken
\ U(EEEE 50 mm Mineratwolte

E=——E—— 30mm Protektor
‘ TPS-System
10 mm fermacell®
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BAUPHYSIK

12.2 Trittschallverbesserung auf Massivdecken nach DIN 4109

fermacell® Therm25™

fermacell® Therm25™

fermacell® Therm25™

fermacell® Therm25™

Aufbau

1x25mm plus
1x10mm fermacell®

1x25mm plus
1x10mm fermacell®

1x25mm plus

1x10 mm fermacell®

1x25mm plus
1x10mm fermacell®

Systemzeichnung

35

10
20

Aufbau unter dem

10mm Holzfaserplatte

10 mm Holzfaserplatte

Mineralwolle 22/20*

Holzfaser 17/16 mm*

Therm25™ Element > 150kg/m?
>20 mm fermacell™
Ausgleichsschiittung

Massivdecke AL, (dB) AL, (dB) AL, (dB)

, .21 27 22

* Fabrikat der Mineralwolle: Floorrock GP von Rockwool. Anwendungsbereich 1/zul. Punktlast 1,0kN.
Fabrikat der Holzfaser: Pavatex Pavapor. Anwendungsbereich 1/zul. Punktlast 1,0kN.

12.3 Trittschallverbesserung auf Massivdecken nach DIN 4109 in Kombination mit der

fermacell™ Ausgleichsschiittung

fermacell® Therm25™

fermacell® Therm25™

fermacell® Therm25™

Aufbau

1x25mm plus
1x10 mm fermacell®

1x25mm plus
1x10 mm fermacell®

1x25mm plus
1x10 mm fermacell®

Systemzeichnung

35

10
>20

35
> SIS0 =Y 520
SIS SEST RS

Aufbau unter dem
Therm25™ Element

10 mm fermacell®
»20mm fermacell™
Ausgleichsschiittung

22/21 mm Holzfaser* > 150 kg/m?

> 20 mm fermacell™
Ausgleichsschiittung

22/20 mm Mineralwolle*
10mm fermacell®

>20mm fermacell™
Ausgleichsschiittung

Massivdecke

AL, (dB)

AL, (dB)

AL, (dB)

20

27

30

* Fabrikat der Mineralwolle: Floorrock GP von Rockwool. Anwendungsbereich 1/zul. Punktlast 1,0kN.
Fabrikat der Holzfaser: Pavatex Pavapor. Anwendungsbereich 1/zul. Punktlast 1,0kN.



13 Materialbedarfstabellen

13.1 Materialbedarf Therm25™ Elemente

MATERIALBEDARFSTABELLEN

13.2 Montagerichtzeiten

Montagerichtzeiten Therm25™ Elemente in
Minuten pro m?

Materialbedarf je m? Verlegeflache Therm25™ Therm25™-125
fermacell® Therm25™ Elemente 2 Elemente 2 Elemente
fermacell™ Estrich-Kleber fir zusatzliche Lage ca. 200 g/m? ca. 200 g/m?

fermacell™ Schnellbauschrauben 3,9 x30 mm

oder alternativ Spezial-Spreizklammern f. zus.

Lage

ca. 30 Stk./m?

ca. 25 Stk./m?

Materialbedarf je m? Verlegeflache

™ ™.
mit anschli den Ausgi Therm25 Therm25™-125
fermacell® Therm25™ Elemente 2 Elemente 2 Elemente
fermacell™ Estrich-Kleber ca. 200g/m? ca. 200g/m?

fermacell™ Schnellbauschrauben 3,9 x40 mm

ca. 30 Stk./m?

ca. 25 Stk./m?

fermacell™ Ansetzbinder

ca. 6,0kg (Element
mit Rundfrasungen)
ca. 1,2-1,5kg (Genu-
tete Elemente)

ca. 8,0kg (Element

mit Rundfrasungen)
ca. 1,8kg (Genutete
Elemente)

fermacell™ Boden-Nivelliermasse

ca. 1,7kg/m?

ca. 1,7kg/m?

fermacell™ Tiefengrund

150-200 g/m?

150-200 g/m?

Therm25™

Verlegung Therm25™ Elemente 6 bis 8
auf vollflachig tragenden
Untergund

Reinigung Oberflache inkl. 3
Grundirung
(nur bei Variante Ausgiessen)

Verlegung der Heizrohre 6

Ausgiessen mit fermacell™ 10
Ansetzbinder (Q1)

Zusatzliche Lage 10mm 7 bis 10
fermacell® Gipsfaser-Platte

Montagerichtzeiten Untergrundvorbereitung
in Minuten pro m?

fermacell™ Ausgleichsschiit- 10 bis 15
tung < 10mm bis 50 mm

fermacell™ Ausgleichsschiit- 15 bis 20
tung >50 mm bis 100 mm

Folie als Rieselschutz 2-3

Zuséatzliche Dammung unter 2 bis 4
Therm25™ Elementen

fermacell™ Wabenschiittung 7 bis 10
30mm
fermacell™ Wabenschiittung 12 bis 15

60mm (mit Verdichtung)

fermacell™ Gebundene 12 bis 15"

Splittschiittung (100mm 18 bis 217

anmischen und ausbringen)

fermacell™ Gebundene 13 bis 16"

Schittung T (100mm 18 bis 212

anmischen und ausbringen)

fermacell™ Boden-Nivellier- 10

masse (anmischen und

ausbringen)

Randdammstreifen 1 Min./
lfd. m

"mit Estrichpumpe oder Zwangsmischer
2 mit Handmischer

Die angegebenen Montagezeiten sind als .Mann-
zeiten” angegeben. Sie sind den vorhandenen
Baustellen- und Transportbedingungen anzupassen.
Transport- und Lieferzeiten sind zusatzlich getrennt
zu kalkulieren.
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Den neuesten Stand dieser Broschiire finden Sie digital
auf unserer Webseite. Technische Anderungen vorbehalten.

Stand 06/2023

Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Sollten Sie Informationen
in dieser Unterlage vermissen, wenden Sie sich bitte an das

Verkaufsbiiro Schweiz.

© 2023 James Hardie Europe GmbH.

™ und © bezeichnen registrierte und eingetragene
Marken der James Hardie Technology Limited und

James Hardie Europe GmbH.

James Hardie Europe GmbH Schweiz
Sldstrasse 4

CH-3110 Miinsingen
www.fermacell.ch
www.jameshardie.ch
www.aestuver.ch

Telefon 031-724 20 20

Technische

Auskiinfte 031-724 20 30

E-Mail fermacell-ch(@jameshardie.com

fer-040-00013/06.23/m



